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Sommaire

Dans ces travaux, nous avons étudié la rigidité super uide en CDMFT (' théorie du champ moyen
dynamique sur amagdans les matériaux organiques supraconducteurs. Ceux-ci appartiennent a
la catégorie des supraconducteurs a haute température. Nous obtenons des résultats, en accord
qualitatif avec I'expérience, qui suivent la tendance suggérée par la loi dite de Homes 1/ 12 = sy.Te.
La température critique et la masse e ective ont donc également été calculées a des ns d'analyses.
Ces derniéres quantités sont également en accord avec I'expérience et les travaux antérieurs.
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Introduction

Huit ans de retard, c'est ce qu'avait Heike Kamerlingh Onnes dans la course aux tres basses
températures lancée au 19™¢ siécle. Il liqué a le dihydrogéne en 1906, soit huit ans aprés Dewar
[10] pour atteindre la température de 20 K. Comment a-t-il pu rattraper un tel retard pour
nalement étre le premier a liqué er I'hélium en 1908 ? Pour le comprendre, nous devons examiner
sa méthode de travail, la philosophie qui le guidait. Il n'était pas le physicien reclu et solitaire
gui tente de comprendre I'univers a force d'excentricité. Le credo de son laboratoire était "de
la mesure a la connaissance". Pour obtenir ces fameuses mesures, il exigea un haut niveau de
professionnalisme de tous les membres de son équipe : techniciens, ouvriers, travailleurs du verre,
etc. Entre autres, il créa une association pour la formation des fabricants d'instruments. Il avait
alors accés a une main-d'+uvre hautement quali ée. Méme en exigeant beaucoup de son équipe, il
savait les traiter avec politesse. Bref, chaque maillon de la chaine était fort, de la main d'oeuvre
jusqu'a I'équipement. En 1890, il travaillait au perfectionnement de la liquéfaction par cascade.
Certains ne verront pas d'avantages a perfectionner une méthode déja utilisée en pleine course.
Toutefois, lorsqu'en 1906, il put en n liqué er le dihydrogéne, cela pouvait étre fait en grande
guantité de maniere able et réguliere. Aprés 3 ans de travail, 300 L d'hélium puri é et 1000
L d'air liqué é étaient & sa disposition. |l s'attaqua ensuite au probléme d'obtenir de I'hélium liquide.

Aprés avoir liqué é I'hélium en 1908, Onnes était alors prét a répondre a la question :
qu'arrive-t-il & la résistance d'un métal prés du zéro absolu? A cette époque, la théorie classique
dominait toujours les esprits. Les prémisses de la théorie quantique n'étaient apparues que 8
ans plus tot avec la théorie de la radiation du corps noir par Planck en 1900. L'élaboration d'une
équation dynamique en théorie quantique ne fut uniqguement obtenue que vingt cinq ans plus
tard par Schrodinger et Heisenberg. Dans ce contexte, le modéle généralement accepté de la
conductivité était le modele de Drude. Celui-ci était une adaptation de la toute nouvelle théorie
cinétique aux électrons dans les solides. Chacun avait alors sa prédiction pour le comportement de
la conductivité a trés basse température. La premiére, celle de Kelvin, était que la résistance tendrait
vers I'in ni prés du zéro di au fait que les électrons se geraient. La seconde, de Mathiesssen,
prédisait une valeur nie a T = 0 K. La troisiéme, de Dewar, prédisait que la résistance allait
diminuer continiment pour aller a zéro lorsque la température est nulle. En 1911, Onnes en surprit



plus d'un alors en obtenant une disparition de la résistance a une température supérieure au
zéro absolu. Sans le savoir, on avait maintenant découvert une nouvelle phase de la matiere a
basse température. Ces matériaux étaient considéré comme des conducteurs parfaits. Toutefois,
lorsque des mesures en champs magnétiques ont été e ectuées, nous nous sommes rendus compte
gue les supraconducteurs réservaient encore des surprises. Sous l'e et d'un champ magnétique,
un conducteur parfait garderait le méme champ magnétique avant et aprés la transition vers
I'état supraconducteur. Toutefois, ce que Meissner et Ochsenfeld ont observé en 1933 est que le
supraconducteur expulse le champ magnétique. La supraconductivité était bien une nouvelle phase
de la matiére.

Aprés des années de progrés expérimentauy, il fallu toutefois attendre jusqu'en 1957 pour
obtenir une théorie de la supraconductivité. Se basant sur la théorie des liquides de Fermi, la
théorie Bardeen-Cooper-Schri er (BCS) explique I'aspect microscopique de la supraconductivité
dans les matériaux métalliques. Eliashberg dans le début des années 60 a ensuite permis de rendre
plus quantitative la théorie BCS. Seul point négatif, cette théorie prédit une température critique
maximale de 30 K a pression ambiante. Le mystere de la supraconductivité conventionnelle est
résolu, mais la limite de 30 K pour la température critique rend les applications des supracon-
ducteurs di ciles. Le réve gue la supraconductivité débouche sur de nouvelles technologies se
voit froissé. La découverte de la supraconductivité dans des matériaux organigues et dans des
matériaux a fermions lourds remets déja en question ce que l'on sait de la supraconductivité. En
e et, la grande masse e ective des fermions lourds rend la théorie inapplicable. De nouveaux
espoirs pour la communauté apparaitront en 1986. E ectivement, Georg Bednorz et K. Alex Miiller
a IBM découvrent un composé céramique qui devient supraconducteur. La premiére surprise est
gue les composées céramiques sont isolants et n'étaient méme pas considérés comme des candidats
a la supraconductivité. La seconde surprise est qu'ils sont rapidement capables de trouver des
variantes qui sont supraconductrices a 77 K. Température bien au dela des limites permises par la
théorie BCS.

Depuis, nous ne sommes toujours pas parvenus a une théorie dé nitive de cette nouvelle
génération de supraconducteurs. Les supraconducteurs sont maintenant séparés en plusieurs
grandes familles : les supraconducteurs élémentaires, les alliages, les cuprates, les supraconducteurs
organiques, les pnictures, les fermions lourds, etc. Dans les supraconducteurs conventionnels, la
longueur de pénétration des supraconducteurs, c.-a-d. la longueur de pénétration de surface d'un
champ magnétique dans un supraconducteur (voir Section 3.1.1), n'est pas liée a la température
critiqgue. Toutefois, dans les supraconducteurs non-conventionnels, il semble exister une relation
universelle entre ces deux quantités (voir Section 1.1) . Puisque la théorie BCS, une théorie
a couplage faible, ne permet pas d'expliquer cette relation, nous étudierons cette relation a
travers la méthode numérique CDMFT (voir Section 2.6) qui permet d'étudier I'apparition de la



supraconductivité en couplage fort. La grande variété de supraconducteurs nous empéche de tous
les étudier en méme temps. Nous nous concentrerons alors sur les supraconducteurs organiques
qui ont la propriété d'étre grandement sensibles a la pression.

Nous verrons au Chapitre 1 comment ces matériaux sont modélisés a n d'e ectuer une étude
théorique et ensuite numérique. Par la suite, dans le Chapitre 2, nous allons décrire le formalisme
nécessaire pour étudier le modéle de Hubbard qui est a la base de leur modélisation. Ainsi, au
Chapitre 3, nous pourrons voir comment calculer d'autres quantités physiques pour ce type de
modeéles dont la rigidité super uide. Nous décrirons les résultats obtenus au Chapitre 4. Les
Annexes A a D servent de complément au Chapitre 2. Les AnnexesE a G contiennent les calculs
nécessaires pour l'obtention de la rigidité super uide a partir de la réponse linéaire. A lAnnexe
H, nous calculons la rigidité super uide avec la solution en champ moyen de I'hamiltonien BCS.
Finalement, a lAnnexe |, nous retrouvons des résultats supplémentaires obtenus lors de la maitrise.



Chapitre 1

Les matériaux supraconducteurs et leur
modéelisation

Ce chapitre débute avec le rappel de quelques bases de la supraconductivité conventionnelle
a la Section 1.1 Nous pourrons ainsi introduire le modéle de Hubbard a la Section 1.2 qui est
considéré comme une bonne description de la physique & basses énergies des matériaux fortement
corrélés. Ces derniers incluent les cuprates qui ont présentement la température critique la plus
élevée mais également les supraconducteurs organigues qui nous intéressent. Les cuprates peuvent
étre dopés en trous ou en électrons pour atteindre une température critique maximale. Toutefois, ils
sont trés peu compressibles, contrairement aux matériaux organiques. Nous obtenons alors deux
classes de matériaux avec des physiques a basses énergies similaires mais avec des contraintes
physiques di érentes et des réseaux di érents. Nous pouvons ainsi explorer une partie di érente
du diagramme de phase du modéle de Hubbard en I'appliquant aux matériaux organiques. Par la
suite, a la Sectionl1.3, nous décrirons les parameétres de Hubbard qui entreront dans nos simulations.
Finalement, a la Section1.4, nous discuterons brievement de la transition de Mott qui se produit
lorsgu'une pression est appliquée sur des matériaux organiques.

La supraconductivité

La supraconductivité est une phase de la matiére ou la résistance a un courant électrique continu
est nulle et ol le champ magnétique est expulsé. Nous nommons le phénoméne d'expulsion du
champ magnétique I'e et Meissner. Les fréres London [ 41] ont montré la relation entre la rigidité
de la phase supraconductrice et I'e et Meissner. Par la suite, I'approche phénoménologique de la
théorie de Ginzburg-Landau a permis de comprendre I'aspect macroscopique pres de la transition de
phase. Toutefois, le mécanisme microscopique d'apparition de la phase supraconductrice demeurait
un mystere. Ce fut la théorie de Bardeen-Cooper-Shrei er [ 5] (BCS) qui permit de pénétrer celui-ci.
En e et, a température su samment basse, une instabilité prés de la surface de Fermi est causée
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par une faible attraction e ective entre électrons. Les électrons veulent alors former des paires de
Cooper[17]. Ces paires sont formées de deux électrons avec des spins opposés et des vecteurs d'onde
opposés. Ainsi, de maniére e ective, elles forment des bosons composites qui peuvent alors acquérir
une phase commune pour former un état cohérent similaire & un condensat de Bose-Einstein.

Puisque les prédictions de la théorie BCS sont basées sur des calculs en champs moyens, elles
ignorent alors l'impact des uctuations. La théorie BCS permet alors de faire des prédictions
pour une certaine classe de matériaux dits supraconducteurs conventionnels mais ne peut pas
étre utilisée pour les supraconductueurs non-conventionnels. La méthode numérique théorie du
champ moyen dynamiq®MFT) [ 27], décrite a la Section 2.6, permet de récupérer les uctuations
temporelles, mais non spatiales, & moyenne et grande portées.

Qu'est-ce qui distingue la supraconductivité conventionnelle décrite par la théorie BCS et les
autres ? D'abord, les supraconducteurs conventionnels sont des matériaux décrits par la théorie
des bandes de Wilson qui est basée sur le théoréme de Bloch. Le théoreme de Bloch stipule que la
fonction d'onde d'une particule dans un réseau périodique peut s'écrire  f (r) = e 'K Tu,(r) ol
uk (r) a la périodicité du réseau [2]. Dans la théorie des bandes, les matériaux sont décrits par
une relation de dispersion entre I'énergie et les vecteurs d'onde. Le spectre d'énergie forme des
bandes qui donnent leurs noms a la théorie. En supposant la température nulle, nous pouvons
alors remplir les états de plus basses énergies avec les électrons de valence du matériau. Lorsque
le remplissage est complété, nous arriverons généralement a des bandes a demi-remplies ou
pleinement remplies. Le dernier électron ajouté aura la plus grande énergie, appelée I'énergie
de Fermi. Si la distance en énergie entre cet état et le suivant est in nitésimale, celui-ci pourra
étre excité par un champ électrique et nous aurons alors un conducteur. Si toutefois, un écart
ni appelé gapsépare ces deux niveaux d'énergie, nous aurons un semiconducteur ou un isolant
selon la grandeur de celui-ci. Curieusement, certains matériaux ayant des bandes a demi-remplies
sont isolants malgré le fait que la théorie des bandes prédise gu'ils soient conducteurs. Nous
nommons cette classe d'isolants des isolants de Mott. Ce qui les distingue est que la théorie
des bandes suppose que les électrons interagissent faiblement entre eux alors que dans ces
matériaux la répulsion coulombienne entre les électrons n'est pas négligeable. En e et, celle-ci
devient si importante que les électrons se freineront entre eux. Les cuprates et les matériaux orga-
nigues supraconducteurs sont des matériaux fortement corrélés régis par cette physique dite de Mott.

Une autre distinction entre ces matériaux et les supraconducteurs conventionnels doit étre
soulignée. Dans les matériaux supraconducteurs conventionnels, l'attraction e ective entre les
électrons qui forment des paires de Cooper est due aux phonons alors que dans les matériaux
supraconducteurs a haute température, il est vraisemblable de croire que l'appariement se fait a
travers les uctuations de spin [ 59].



Aprés plusieurs années de recherches dans le domaine, la communauté est arrivée a plusieurs
relations qui semblent communes a un grand nombre de supraconducteurs. Dans la revue de
Powell et McKenzie [52], on illustre (voir Fig. 1.1) que dans la théorie BCS, la rigidité super uide
et la température critique sont indépendantes alors que nous pouvons voir qu'il semble exister une
relation universelle entre celles-ci dans les matériaux organiques. D'autres travaux, Dordevic
etal. [20] et Dordevic , Basov et Homes[19], s'intéressent a ce type de relation universelle. A la
Fig. 1.2, nous pouvons observer une relation entre r s et sqcT¢ OU r g est la rigidité super uide et sgc
est la conductivité a courant continu juste au dessus de la température critique. Il est important de
constater que, selonDordevic , Basov et Homes, la plupart des supraconducteurs suivent cette
loi, incluant des supraconducteurs organigues et les supraconducteurs conventionnels. Toutefois, en
plus du grand nombre de paramétres variant d'un matériel a l'autre, des di cultés expérimentales
peuvent expliquer les grandes barres d'erreur de type de graphique universel. A n d'éliminer ces
variations, nous considérerons seulement quelques matériaux faisant partie des supraconducteurs
organiques dans notre étude et observerons l'impact de la variation de I'équivalent numérigue
de la pression sur ceux-ci. L'étude de cet impact pourra alors peut-étre éclaircir l'origine de ces
possibles lois universelles.
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Figure 1.1 Température critique T en fonction de la longueur de pénétration pour des supraconduc-
teurs organiques. Les di érents marqueurs représentent di érents matériaux organiques
alors que le méme marqueur répété représente des conditions expérimentales di érentes.
Figure tirée de la Réf. [52].
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Figure 1.2 Le graphique illustre une tendance universelle entre rgsetsT; oU rgest larigidité super-
uide et sy estla conductivité a courant continu juste au dessus de la température critique.
Les di érents marqueurs représentent di érents matériaux dont la Iégende est dans le
graphique. La bande grise représenters = (110 60)sqcTc. Tirée de la Réf. [19].

Modele de Hubbard

Dans cette section, nous débuterons avec le modéle du couplage fort qui favorise une description
localisée spatialement d'états dans laquelle peuvent se trouver les électrons. Ceux-ci sont composés
des orbitales atomiques des électrons de valence. Si ces derniéres se recouvrent, les électrons
pourront passer d'un site & un autre. Les cuprates et les BEDT ! ont la méme propriété d'étre des
matériaux quasi bidimensionnels. lls ont alors des plans bidimensionnels ou la conductivité peut
étre trois ordres de grandeur plus grande que celle entre ceux-ci [21] . Lhamiltonien de Hubbard
en deux dimensions est [28]

H=§ edts+ Ué_ Ni» Nig (1.1)

ks i

ou le premier terme représente I'énergie cinétique et le second l'interaction de Coulomb locale. Nous

avons noté quek = ( ky, ky). La relation de dispersion e, dépendra du couplage entre les sites. Dans
le cas d'un couplage (ou saut) uniquement entre premiers voisins sur un réseau carré, nous aurons la
relation de dispersion e, = 2t cosky + cosky,  mou mest le potentiel chimique. Dans le cas ou
nous avons également un couplage aux seconds voisins dans une seule direction diagonale, celle-ci
devient e, = 2t cosky + cosky 2t%o0s ky + ky  m C'est le cas des matériaux organiques
qui ont la caractéristiqgue de former un réseau anisotrope. Les matériaux sont alors caractérisés

1. (BEDT-TTF) biethylenedithio-tetrathiafulvalene



par t'/t, U/t et n ot n est le remplissage. Selon la structure de bande [33], nous avons de maniére
effective une bande a demi-remplie. Ainsi, dans la prochaine section, Section 1.3, outre le rem-
plissage qui sera toujours le méme, nous allons associer différents parameétres a différents matériaux.

Ficure 1.3 A gauche : Représentation graphique d’un réseau en phase x d’un supraconducteur
organique. On peut y voir les plans conducteurs qui forment un réseau anisotrope et
les plans d’anion isolant qui les séparent. A droite : Représentation graphique de 'amas
(impureté) utilisé en CDMFT. Figure produite par Alexis Reymbaut

Malheureusement, aucune solution analytique au modéle de Hubbard a deux dimensions
n'est connue. Si le terme d’interaction est nul (U = 0), le vecteur d’'onde de chaque électron
est un bon nombre quantique et nous pouvons alors décrire les propriétés du matériau avec la
théorie des bandes. La répulsion coulombienne, lorsque présente, aura pour effet de créer une
compétition entre la localisation des électrons et leur délocalisation. Cette compétition entraine que
ni la description totalement locale ni la description de Bloch n’est appropriée. La communauté
a alors recours a des méthodes numériques. Plutét que de résoudre l'entiereté du réseau, la
méthode utilisée se concentre sur une petite région du réseau appelé impureté qui est soumise a
un bain extérieur qui représente en moyenne le reste du réseau. La solution est ensuite convertie
pour obtenir une solution approximative au réseau. Cette méthode numérique est la théorie du
champ moyen dynamique sur amas (CDMFT). Tel que mentionné a la Section 1.1, la physique a
courte portée est importante pour la classe de matériaux étudiée. L'utilisation d’un amas comme
impureté en CDMFT plutdt qu'un seul site tel qu’en DMFT permet d’inclure une physique a courte
portée plus riche. Pour résoudre I'impureté, nous utiliserons le Continuous-Time Quantum Monte
Carlo (CTQMC). En utilisant ces résultats numériques, nous pourrons ainsi étudier la longueur
de pénétration prédite par ces modeles et la comparer aux expériences. A la Section 2.5, nous
verrons le modéle d'impureté de Anderson qui est a la base de la DMFT et, par extension, la CDMFT.



Supraconducteurs organiques

Dans la famille des supraconducteurs organiques de la famille BEDT-TTF ( biethylenedithio-
tetrathiafulvalene ), k ET,Cu[(NCS),] et k ET,Cu[N(CN) ,]Br ont les températures critiques les
plus élevées a pression ambiante :T. = 10.4K et 11.6K respectivement. Ces sels sont composés de
molécules presque planaires $C1oH 4. Dans la phasek, l'orientation de ces derniéres est alternée (voir
Fig. 1.3). Les molécules donnent toutes 0.5e et sont donc laissées avec la moitié d'un trou. Tel que
mentionné a la Section 1.2, nous considérons alors une seule bande a demi-remplie. Tel gu'illustré a
la Fig. 1.3, ces plans de conduction sont séparés par des anions,Cu[(NCS),] et Cu[N(CN),]Br
respectivement. Dans leur modélisation a I'aide du modéle de Hubbard, les diméres constituent des
sites e ectifs localisés. Ces derniers forment un réseau bidimensionnel anisotrope. L'amas utilisé
pour la CDMFT sera alors composé de quatre sites situés sur les quatre coins d'un carré. Les cotés
du carré représentent le paramétre de sautt. Nous aurons également une diagonale qui reliera deux
extrémités du carré qui représente le paramétre t%qui crée une anisotropie telle que vue a la Fig. 1.3
Au c6té droit de la méme gure, on peut voir une représentation graphique de I'amas utilisé lors
des calculs en CDMFT.

An de déterminer les paramétres U, t et t9 de la modélisation, des calculs ab-initio sont
nécessaires. Considérons d'abord le cas duk  ET,Cu[(NCS),] . Selon Kandpal etal. [36], le ratio
t% t = 0.58 Cette valeur est prés de celle deNakamura etal. [43] ouils ont obtenu tY t = 0.66 Ces
valeurs sont cohérentes avec celle dePowell et McKenzie [52]. Toutefois, la valeur du paramétre
U varie plus grandement entre ces études. Par exemple, elle passera dest selon Kandpal et al.
[36]a 12 15t selon Nakamura et al. [43]. Puisque la valeur de la frustration, t9 t varie de
maniére moins drastique d'une étude a l'autre, celle-ci caractérisera nos matériaux avec une certaine
incertitude. En plus, il est souvent convenu que U/ t varie en fonction de la pression, mais que t9 t
varie de maniére moins signi cative [ 52]. Nous e ectuerons alors nos simulations en changeant la
valeur de t/ U dans le modéle. Cela correspondra physiqguement a un changement de pression
d'un méme matériau. Lors de l'interprétation des résultats, nous nous rappellerons toutefois que
la pression in uence également le ratio t9 t. Expérimentalement, le ratio t/ U peut également
dépendre de la pression chimique. Celle-ci est changée en variant la st~chiométrie de I'anion de Br
pour du Cl tel qu'e ectué par Dummetal. [22].
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Table 1.1 Paramétres de bande obtenus par Kandpal et al. [36] pour les matériaux organiques
étudiés.

k ET,Cu,CNs k ET,Cu[(NCS),] k ET,Cu[N(CN),JCI k ET,Cu[N(CN),]Br

jitytj  0.83 0.08 0.58 0.05 0.44 0.05 0.42 0.08

U/t 7.3 6.0 55 51

Le diagramme de phase d'un composé représente notre carte pour son exploration. Si nous
observons le diagramme de phase des matériaux organiques schématisé a la Fig1.4, nous constatons
gue les matériaux étudiés sont dans leur état métallique avant d'atteindre I'état supraconducteur en
diminuant la température. Nous constaterons également que la phase supraconductrice se retrouve
prés d'une phase magnétique, soit la phase antiferromagnétique. Le diagramme de phase de ces
matériaux a été grandement étudié [30, 53, 38, 45, 66, 52.
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Figure 1.4 Digramme de phase schématisé des supraconducteurs organiques. La gure a été repro-
duite par Alexis Reymbaut de la référence [ 52].
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Transition de Mott

La transition de Mott correspond au passage d'un état métallique a un isolant de Mott, c'est-
a-dire un matériau qui est isolant en raison de l'interaction coulombienne. Cette transition a été
observée dans la phase normale des supraconducteurs organiques. A n d'observer celle-ci, nous
suivrons |'évolution de la double occupation D % Adi2amas Ni"Nix - En e et, dans I'hamiltonien
de Hubbard (Eq. 1.1), c'est cette quantité qui régit I'énergie potentielle causée par la répulsion
coulombienne. Supposons que nous débutons avec un matériau décrit par une bande a demi-
remplie sans interaction, c'est-a-dire U = 0. Les électrons sont alors délocalisés dans leurs états de
Bloch. Puisque ces électrons n'interagissent pas, nous obtenons que

N Nig = Niv N (1.2)
= np 2 (1.3)
= 0.5, (1.4)

soit D = 0.25. Nous sommes dans I'état métallique. Si nous augmentons la répulsion coulombienne,
c'est-a-dire U > 0, la double occupation va diminuer rapidement selon une tendance observée
comme étant linéaire. Arrivera un certain point ou, a n de diminuer I'énergie due a la répulsion
coulombienne, les électrons de conduction vont se localiser. Nous serons alors rendus dans la
phase isolante. A ce stade, nous observerons une chute drastique de la double occupation. Cette
transition a été étudiée dans la phase normale par Oike et al. [45] et sa relation avec la phase
supraconductrice a température nulle par Kyung et Tremblay [38] et Sahebsaraet Sénéchal
[57]. Puisque la transition de Mott est de premier ordre [ 4], nous retrouvons une zone d'hystéréese.
Dans la présente étude, nous nous intéresserons a la relation entre cette transition et la rigidité
super uide a n d'étudier la relation vue a la Fig. 1.1 Nous pouvons visualiser la transition a la Fig.
15
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Résumeé

Un résultat surprenant est généralement ce qu'il faut pour inspirer des travaux de recherche.
Dans les supraconducteurs organiques, comme vu a la Fig. 1.1, une relation universelle semble
exister entre la température critique T. et la longueur de pénétration | . Celle-ci ne peut étre décrite
par la théorie BCS. Par conséquent, comprendre ce phénoméne peut nous renseigner sur la phase
supraconductrice dans ces matériaux.

Les matériaux organiques sont composés de plans bidimensionnels hautement conducteurs
séparés par des plans isolants. Le réseau bidimensionnel est anisotrope et sa relation de dispersion
estalorsee = 2t cosky + cosky 2t%o0s(ky + ky) mou mest le potentiel chimique. La bande
est a demi remplie et I'hamiltonien utilisé est celui de Hubbard :

H= 3§ edsts+ U nini (1.5)
ks i

Nous étudierons deux matériaux, soitle k ET,Cu[N(CN),]Bret k ET,Cu[(NCS),], qui seront
caractérisés par le ratiotY t selon les valeurs du Tableau 1.1 Nous observerons la variation de cer-
taines quantités physiques selon la variation du parametre t/ U qui correspond expérimentalement
a une valeur de la pression hydrostatique ou chimique. Cela va induire une transition de I'état
métallique vers I'état isolant, c.-a-d. une transition de Mott (voir Section 1.4). A n de suivre cette
transition, nous observerons la double occupation

1 o
—a Npeng (1.6)

i2amas

D

qui sera caractérisée par un saut a la transition tel que vu a la Fig. 1.5. Au Chapitre 3, nous verrons
comment d'autres quantités physiques varient lors de cette transition de phase. Toutefois, nous
devons d'abord introduire au Chapitre 2 les outils analytiques du probléme a N corps.



Chapitre 2

Outils pour probleme a N corps

Dans ce chapitre, nous dé nirons les fonctions d'états a plusieurs particules. Celles-ci devront
respecter des propriétés spéci ques aux bosons ou aux fermions. Puisque la notation des fonctions
d'état peut rapidement devenir lourde, la notation de la seconde quanti cation sera introduite a
la Section 2.1 Par la suite, a la Section2.2, nous introduirons les fonctions de Green a l'aide d'un
modeéle simple, soit le modéle a deux orbitales. A la Section 2.3, nous dé nirons la fonction de
Green en seconde quanti cation pour ensuite voir celle-ci dans le cas des températures nies a la
Section2.4. A la Section 1.1, nous avions discuter de la modélisation des matériaux organiques a
I'aide du modéle de Hubbard et de la résolution de celui a I'aide des méthodes numériques théorie
du champ moyen dynamiq®MFT) et théorie du champ magnétique sur an@®MFT). Ainsi, nous
verrons a la Section2.5I'hamiltonien de Anderson sur lequel ces méthodes sont basées. Finalement,
les fonctions de Green de Nambu seront introduites a la Section 2.7 en utilisant I'hamiltonien BCS.

Statistiques quantiques et seconde gquanti cation

Statistiques quantiques

Un fermion est une particule & spin demi-entier qui obéit a la statistique de Fermi-Dirac. Un
exemple de fermion est I'électron. Un fermion obéit au principe d'exclusion de Pauli selon lequel
deux fermions ne peuvent simultanément se trouver dans le méme état quantique. Pour chaque
état quantique, il y alors deux possibilités. L'état peut étre occupé ou vide. La dé nition usuelle
du boson est que c'est une particule de spin entier qui obéit a la statistique de Bose-Einstein. Un
boson n'obéit pas au principe d'exclusion de Pauli. Pour chaque état quantique, il peut donc alors y

14
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avoir 0, 1, 2, 3, ... bosons occupant cet état. Dans le cas d'un gaz de particules sans interaction, les
distributions d'occupation n,(E;) d'un I'état i en fonction de I'énergie E; sont donnés par

n,(g)= —h—F+——— . (2.2)
exp Ek'B—Tm z

ou kg est la constante de Boltzmann, T est la température, z = 1 pour des bosons etz = 1 pourdes
fermions. Nous utiliserons également la notation ng(E;) et ng(E;) pour les distributions fermionique
et bosonique respectivement.

D'un point de vu plus fondamental, nous pouvons distinguer les fermions et bosons selon
leur signature sous I'échange de deux particules. Dé nissons l'opérateur d'échange de particule
Z[Y (X1, X2)] zY (X2, X1). En I'appliqguant deux fois sur la fonction d'état, nous retrouvons la
fonction initiale avec un facteur z2 = 1. En d'autres mots, cela veut dire que si nous appliquons
l'opérateur d'échange de deux particules sur la fonction d'état Y (xy,X2) alors la valeur propre
associée doit étre -1 pour des fermions ou +1 pour des bosons.

Fonctions d'état a plusieurs particules

Maintenant que nous nous rappelons des statistiques quantiques, nous sommes préts a
construire une fonction d'état Y (xz, x2) a deux fermions x; et X,. Supposons que nous avons deux
états quantiques normalisésf ; et f ,. Puisque nous avons deux états et deux particules, les deux
états doivent étre remplis. Notre premiére tentative peut donc étre de simplement remplir chacun
des états pour obtenir

Y (X1, %2)  fa(x0)f 2(x2) (2.2)

Cela correspond a mettre la particule 1 dans |'état 1 et la particule 2 dans I'état 2. Pour un fermion,
nous avons la propriété que Y (x,X2) = Y (X2, X1). Toutefois, la fonction d'état dé nie a 'Eq. 2.2
ne respecte pas la signature fermionique :

Z[Y (x1,X2)] = Y(X2,%1) (2.3)
= f1(x2)f 2(x1) (2.4)
8 Y(x1,x2) f1(xy)f 2(x2) (2.5)

La fonction d'état & plusieurs particules ayant cette propriété est

h i

Y (%0, %2) p% F0)f 2(x2)  Fa(x2)F 2(x0) (2.6)
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N P~ R , , . : .
ou le facteur 2! sert & normaliser la fonction d'état. Remarquons que I'Eq. 2.6 peut s'écrire sous la
forme d'un déterminant comme

f f
Yiux) P 1(Xa) 1(X2)' 2.7)

1
2t o(x1) fa(x)

Ce déterminant est appelé déterminant de Slater. Chaque ligne du déterminant correspond alors
a un état quantique et chaque colonne a une particule. La raison pour laguelle nous voulons
que Y (x1,X2) =  Y(x2,X1) est maintenant plus évidente. On se rappelle que selon le principe
d'exclusion de Pauli, deux fermions ne peuvent étre dans le méme état quantique. Supposons donc
gue nous ayons uniquement un état quantique f ;. Les deux particules sont alors placées dans I'état
f 1. Deux colonnes identiques impliqueront un déterminant nul. Cet état est alors interdit. Ainsi,
nous avons construit une fonction d'onde a plusieurs particules qui respecte la propriété d'exclusion
de Pauli pour les fermions.

Pour un boson, la fonction doit étre symétrique sous la permutation de deux particules, i.e.
Y (X1,X2) = Y (x2,X1). En d'autres mots, cela veut dire que si nous appliquons l'opérateur d'échange
de deux particules sur la fonction d'état Y (xq, Xo) alors la valeur propre associée doit étre +1. La
fonction d'état a plusieurs particules s'écrira

0 1

Y (X1,X2) perm Eq)f ) f 1(X2)£{ (2.8)
fo(x1) fa(x2)

P (110 200) + F100) 20x0)) | (2.9)

ou perm correspond au permanent, c'est-a-dire ala méme fonction que le déterminant en remplacant
les signes négatifs par des signes positifs.

En bref, les deux types de particules qui nous intéressent, soit les fermions et les bosons, sont
caractérisées par le signe de la fonction d'état sous la permutation de deux particules. La fonction
d'état a plusieurs particules peut alors étre écrite comme un déterminant, dans le cas des fermions,
ou comme un permanent, dans le cas des bosons. Cette méthode de construction induit une
complexité croissante rapidement avec le nombre de particules n. En e et, nous aurons n! termes
dans le déterminant. Nous allons donc voir le formalisme de la seconde quanti cation a n que la
complexité reste au minimum tout en respectant la statistique des particules.
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Seconde quanti cation

Les opérateurs de création et de destruction permettront maintenant I'écriture compacte des
fonctions d'état et hamiltoniens a plusieurs particules. Les relations de commutation des opérateurs
de création et de destruction caractérisent ce type d'opérateurs. Nous verrons, avec l'exemple
simple de deux patrticules et de deux états, que ces relations permettent de construire la fonction
d'état & plusieurs particules ayant la signature appropriée selon le type de particule.

Supposons que nous avons un ensemble d'opérateursf a,g. Nous noterons leurs adjoints  al .
Si ces opérateurs possédent les propriétés

I H
LIl T

an, alo 1=dnno et (2.10)

K H K H
LI T LI 1
&, ap = ah, alo =0 (2.11)

ou [A,B], AB zBA, alors nous dirons que les opérateurs a, et al sont respectivement des
opérateurs de destruction et de création fermioniques. L'opérateur

Nn &y (2.12)

est appelé opérateur de dénombrement. Ce dernier est nommeé ainsi car il est possible de montrer
gue ses valeurs propres sont 0 ou 1 {4]. Nous pouvons alors interpréter le vecteur propre associé
comme étant I'état quantique dé ni par n. La valeur propre est alors interprétée comme si I'état
est occupé (1) ou vide (0). Les opérateurs de création et de destruction sont appelés ainsi, car , tel
gu'illustré a la Fig. 2.1, ils permettent de passer de I'état vide a I'état occupé et de I'état occupé a
I'état vide respectivement.

al

) )

Figure 2.1Action des opérateurs de création et de destruction sur un état fermionique.

Si les particules que nous décrivons sont des bosons, alors nous voudrons que les opérateurs
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fbhget bl satisfassent les relations

h H
bn, blo = G| et (2.13)
+

oo hoo
= pl bl =
bbo = blbl =0 (2.14)

Il est alors possible de montrer que les valeurs propres de n, = blb, sont 0, 1, 2, 3, .. #4] Cela
s'interprete alors physiquement comme l'occupation d'un état bosonique. Les opérateurs de création
et de destruction permettent donc, tel qu'illustré a la Fig. 2.2 de diminuer l'occupation d'un état en
détruisant une particule ou I'augmenter en y créant une particule.

Figure 2.2 Action des opérateurs de création et de destructions sur un état bosonique

Nous avons dé ni des opérateurs fermionique { a, a'} ou bosonique {b, b'}. Nous montrerons
maintenant comment créer une fonction d'état a plusieurs particules a partir de ceux-ci. Pour ce faire
nous allons reprendre I'exemple de nos deux fermions avec deux état. A I'état f ; nous associerons
lopérateur a et al'état f , l'opérateur a. Ces opérateurs agissent sur I'état fondamental dénoté par
jOi. La fonction d'état ou une particule se trouve dans I'état 1 et une dans I'état 2 s'écrit alors

Y(x0) = palajoi (2.15)

ol nous avons étiqueté les fermions de la gauche vers la droite selon les opérateurs de création. La
relation d'anticommutation dé nie & 'Eq.  2.10nous garanti I'antisymétrie de la fonction d'état. En
e et, nous avons

Y (X2, X1) = p%azanOi (2.16)
1 -

= %a{agjm (2.17)

= Y(Xy,X2) . (2.18)

Les opérateurs bosoniques sont utilisés de maniere similaire. Lutilisation d'étiquettes pour les
particules est donc maintenant totalement super ue grace a I'utilisation de ces opérateurs. Il est
alors su sant, pour décrire un état a plusieurs particules, de spéci er le nombre de particules dans
chacun des états a une particule. Cette représentation est appelée la représentation en nombre
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d'occupation (voir section 1.4 du livre de N egeleet Orland [44]).

Exemple d’hamiltonien en seconde quanti cation

Pour conclure cette section, nous illustrerons I'utilisation de la seconde quanti cation en construi-
sant un hamiltonien jouet qui satisfait & notre intuition. Physiquement, supposons que si la particule
est dans |'état centré sur une position (ou site) X, , elle posseéde une énergieE; et une énergie E; si
elle est dans I'état centré sur une position (ou site) X,. Les termes de I'hamiltonien représentant ces
états physiques seront donc

Hsite = Eralay + Exabap . (2.19)

Avec cet hamiltonien, la particule ne peut toutefois pas se déplacer de x; a X. Supposons alors que
la particule gagne a se délocaliser entre les deux états en diminuant son énergie det > 0. Nous
pouvons alors ajouter le terme cinétique

Hen= taja; t ala. (2.20)

ou le symbole représente le conjugué complexe. L'hamiltonien devient alors

H = Ejala + Erala, talay t alap (2.21)
= 4 EA tala, tala (2.22)
i=1,2

Le premier terme compte donc le nombre de particules sur les sites et leur associe leurs énergies
propres. Le second terme correspond a I'énergie de saut d'une particule du site 1 au site 2. Nous
avons donc pu, grace aux opérateurs de création et de destruction, construire un hamiltonien qui
correspondait a notre intuition physigue d'un systéme simple. Dans un cas réel, les facteurs E;, E,
ett devraient alors étre obtenus de maniére empirique ou avec des calculs ab initio. Rappelons qu'au
Chapitre 1, nous avons vu les valeurs des paramétres du modeéle de Hubbard pour les matériaux
organiques obtenues par des calculsab initio.

Modele a deux orbitales : Un premier survol

Dans cette section, nous allons étudier I'exemple d'une molécule a deux sites pour introduire un
premier type de fonction de Green. Cette section est une adaptation de la section 8.3 de la référence
[18]. Nous considérons que la température est nulle. Continuons donc avec I'hamiltonien

H= Ealay + Ecalay tala; t ajap . (2.23)
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Physiguement, cela pourrait correspondre a deux orbitales atomiques avec un électron pouvant
passer de I'une a l'autre. Supposons quet est réel et donc quet = t. On peut écrire I'hamiltonien
sous forme matricielle comme

0 10 1
E t a
H= o of B KB K. (2.24)
t B =%

On se rappelle que de maniére implicite, les opérateurs de création et de destruction agissent sur
I'état fondamental du systéme et donc on peut lire I'hamiltonien précédent comme

0 10 1
E tcghl

H= ju j2i © Ko X (2.25)
t E2

= Eijlihlj+ E2j2ih2) t jlih2j+ j2ihy . (2.26)

Nous allons maintenant dé nir pour la premiere fois une fonction de Green. Cette dé nition est
celle en représentation d'opérateur. La fonction de Green retardée d'un systéme a une particule est
donc

GR(w) [(w+ih)1 H]! (2.27)

ol w est I'énergie de I'excitation puisque nous avons pris h = 1 et h est un in nitésimal positif. ! Si
nous avons une base de vecteurs d'états a une particulejni dans laquelle I'hnamiltonien est diagonal,
la fonction de Green peut alors s'écrire

GR(w) n (Wf‘l':)mEn . (2.28)
Si nous considérons un hamiltonien avec un seul site isolé
H = Eijlih]j , (2.29)
la fonction de Green sera o
GR(w) = (wil::)lja . (2.30)

Cette fonction de Green est importante malgré sa trivialité, car elle deviendra notre point de départ
pour comprendre l'impact de I'ajout d'un échange avec un autre site. Cet impact sera vu dans la
Section2.2.2

1. Cet in nitésimal positif h = 0* peut étre vu de trois maniére di érente. Physiquement, celle-ci représente
l'activation adiabatique des interactions dans notre systéme (voir théoréme de Gell-Man et Low a la référence [ 24]),
le signe positif de la partie imaginaire s'imposant par la causalité. Analytiquement, il assure la convergence lors des
transformées de Fourier entre le temps et I'énergie. Numériquement, il sert de stabilisateur en créant une largeur a des
fonctions delta de Dirac.
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Figure 2.3 Densité d'état au site 1 calculer selon code dans IAnnexe A avect = 0.5eV ,E; = 0.25
eV, E; = 0.25eV eth = 0.01,0.0%t0.1

Nous aimerions déja pouvoir étudier notre systéme avec la fonction de Green dé nie a I'Eq.
2.27 La densité d'état locale peut, sous certaines approximations, étre mesurée en microscopie a
e et tunnel (Section 8.4 dans la référence [11] ). Nous démontrerons a la section 2.2.1que la densité
d'état locale au site 1 est I'élément A1, de la fonction spectrale A dé nit par

h
A(w) i GR(w) c;’*(w)I (2.31)

ol GA(w) est la fonction de Green avancée. En fréquence réelle, cette derniére est I'adjoint de la
fonction de Green retardé, c'est-a-dire que GA(w) = GR(w) " Lélément qui nous intéresse sera
donc
h [
i Gﬁ(r\]N) Gri(w) (2.32)
2im G{*l(w)I , (2.33)

Aq1(w)

ou nous avons utilisé le fait que I'adjoint d'un scalaire est son complexe conjugué. Dans un code
de quelques lignes mis a lAnnexe A, nous pouvons alors calculer la densité d'état locale au site
1 pour obtenir le résultat de la Fig. 2.3 On remarque que l'augmentation du facteur h crée un
élargissement des pics. Ceux-ci sont également aplatis avec l'augmentation deh. La normalisation
est ainsi préservée.
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Fonction spectrale

Nous démontrerons maintenant I'a rmation que la fonction ~ Aq; dé nie aI'Eq. 2.32représente
bien la densité locale d'états. Pour ce faire, nous allons débuter avec la dé nition de la densité d'états
et voir comment nous pouvons I'écrire sous forme de fonction de Green. Nous verrons que cette
forme n'est ensuite rien d'autre que la fonction spectrale dé nie aI'Eq. 2.31 La densité d'états est
dé nie comme

D(w) gdw e). (2.34)
a

ou e, sont les énergies propres de notre systeme. Nous allons d'abord utiliser la représentation de
la fonction delta de Dirac sous forme Lorentzienne. Ensuite, nous séparons le résultat en fractions
partielles pour voir apparaitre la fonction de Green retardée et son adjoint, c.-a-d. la fonction de
Green avancée. Nous obtenons

2h

. 1 1
B Ihw e, + ih W, e ih (2.36)
i GR(w)  GL(w) | (2.37)

ou nous avons utilisé la notation oti h = 0* un in nitésimal positif. La densité d'état devient ainsi

D(w) §d(w ey (2.38)
= i 2 'hGR G ! 2.39
- Eaa' i Gga(w) aa(W) (2.39)
1_n i
5Tr i GR(w) GA(w) (2.40)
1
5Tr [A(W)] . (2.41)

Ceci conclu la démonstration de I'a rmation que la fonction spectrale est intimement liée a la
densité d'état.

Concept d'hybridation

Nous verrons dans cette section comment les parties réelles et imaginaires de la fonction
d'hybridation a ecteront les pics Lorentziens de la densité d'états. Pour ce faire, nous calculerons
d'abord la fonction de Green du systéme a l'aide de 2.27 Par la suite, nous nous concentrerons sur
le terme Gy1 qui correspondra au site 1. La fonction de Green est donnée par la formule d'inversion
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de matrice 2x2

0 1
1 w+ih B t
GR(w) = . . . % (2.42)
(w+ih Ep)(w+ih Epy t ¢ w+ih E
donc
t2 !
R - 4
Gry(w) w+ih E wiih 5 (2.43)
(w+ih B o1 (2.44)
ou G WZEZ En appliquant 'Eq. 2.32a ce résultat, la densité locale d'état s'exprime
2(h  Im @G
All(W) = ( ) (245)

(w E; ReG@2+(h ImQ@2’

La partie réelle de Ga donc pour e et de déplacer les fonctions Lorentziennes et sa partie imaginaire
a ectera I'élargissement. Si le terme d'échange t était nul, nous aurions obtenu la fonction de Green
d'un site isolé telle que dé ni a'Eq. 2.30°. Le terme d'hybridation Gpermet donc de tenir compte
des échanges de ce site avec le reste de I'environnement. Nous verrons a la Sectior2.5que nous
pouvons ajouter un terme similaire, appelé self-energie, qui permet d'inclure les interactions a
plusieurs corps.

Interprétation de la fonction de Green

Dans cette section, nous allons voir deux interprétations de la fonction de Green. La premiére est
gue la fonction de Green retardée est la réponse a une impulsion de I'équation de Schrédinger dans
le cas sans interaction. La seconde est que la fonction de Green donne I'amplitude de probabilité de
transition entre deux états. Commengons donc par la premiéere. Pour ce faire, nous allons d'abord
devoir faire la transformée de Fourier de la fonction de Green dé nie a I'Eq. 2.27 pour passer
en coordonné temporelle. Considérons donc la fonction de Green retardée dans un espace ou
I'hamiltonien est diagonal

0 1
ot Th 0 0
1 0
GR(w) = W erih (2.46)
0 0 T
0 0 0

2. Nous noterons GR(n,n®w)  hnj GR(w) jnd les di érents éléments de matrice de la fonction de Green. Avec cette
notation, nous avons donc que Gi; = G(1, 1;E).
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La transformé de Fourrier est dé nie comme

Zy

GR(t) ) g;véwte(w) . (2.47)

On peut montrer en utilisant les intégrations de contour dans le plan complexe que cela donne

0 1
e iet/h 0 0
i 0 eleVn 0 .
Gt ga(e ™ | , (2.48)
0 0 e iest/'h
0 0 0

ou q(t) est la fonction de Heaviside. Le facteur q(t) garanti la causalité de la fonction de Green
puisque toute réponse sera nulle pour t < 0. Dans le cas ou la fonction de Green avancée est
considérée, le facteur estq( t). En se rappelant que la dérivée d'une fonction de Heaviside est la
fonction delta de Dirac, nous pouvons démontrer que chaque élément diagonal de GR(t) satisfait &

T h [
ih— ey GR(t) =d(t) . (2.49)
ﬂt aa
On obtenons alors que
iﬁ%]t H GR(t)=1d(1) , (2.50)

d'ou l'interprétation que la fonction de Green retardée sans interaction est la réponse d'une impul-
sion de I'équation de Schrddinger
Al

ihee H Y(©=0. (2.51)

La seconde interprétation est celle que la fonction de Green est I'amplitude de passage d'un état
a un autre. Certains auteurs la nomment ainsi propagateur. Pour justi er cette interprétation, nous
allons d'abord évaluer cette amplitude. Nous verrons ensuite comment obtenir notre dé nition
initiale d'une fonction de Green, Eq. 2.28 a partir de cette amplitude. Supposons donc un état initial
donné jii, son évolution sera donnée par

ji(i = e Mii . (2.52)
L'amplitude que cette fonction d'onde soit dans un état nal jfi estalors donné par son produit
scalairehfje Mt jii. Nous armons que GR(f,i;t)= iq(t) hfje Htjii. Pour le démontrer, nous
commencerons avec cette dé nition pour obtenir 'Eq. 2.28 La relation de fermeture | = & ,jnihn;
ou f jni g sont des états propres de I'hamiltonien avec valeurs propres f E,g permet d'écrire notre
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propagateur
GR(f,i:t) = iq(t) hfje "Mjii (2.53)
= iq(t) hfj & e "' jnihnjjii (2.54)
n
= ig(t) hfj & e Etjnihnjjii . (2.55)
n
(2.56)

Nous utiliserons maintenant la décomposition en intégrale de la fonction de Heaviside :

Zy aw® e iwS

q(t) = v 2pi WO ih "’ (2.57)
ou h est un in nitésimal positif. Ainsi, la transformée de Fourier du propagateur est
Zy .
GR(f,i;w) = dtd™ ihfjg e Ertq(t)jnihnjjii (2.58)
¥ n n
Zy Zy aw® e iwS
— Wt . P o) |Ent i . . PR
=, dtée |hfjan_ e . 201 WO+ ih jnihnj jii (2.59)
Zy Zy gt o
— b 2 0 dt jw g wo Jjnibnj .
hfjarl] . dw . 2 e wos ip il (2.60)
= hfj & o dwd(w E WO)M'H (2.61)
-ma n wo+ ih '
e jnihnj ..
= hfj A wiih E EnJ” , (2.62)
(2.63)

R :
ou nous avons utilisé la transformée de Fourier du delta de Dirac d(x) = ¥¥ Zd—gétx. Puisque nous
avons que GR(f,i;w)  hfj GR(w) jii, le propagateur obtenu correspond bien a notre dé nition
initiale de la fonction de Green retardée de I'Eq. 2.28 Ainsi, la fonction de Green correspond a

I'amplitude de probabilité du systéme d'arriver a un certain état nal depuis un état initial.

A l'aide du modéle simple a deux orbitales, nous avons introduit les fonctions de Green, un
outil grandement utilisé en physique théorique. La fonction de Green contient de l'information
importante du systéme tel que sa densité d'états. La fonction d'hybridation fOt introduite comme
une correction a la fonction de Green sans interaction traduisant I'e et des échanges entre un site
et son environnement. Finalement, une premiére interprétation de la fonction de Green a été faite
comme étant la réponse du systéme a une impulsion. La seconde étant que la fonction de Green
est I'amplitude de propagation d'un état a un autre. Malheureusement, jusqu'a maintenant, nous
n'avons pas encore utilisé le formalisme intuitif de la seconde quanti cation introduit a la Section
2.1 Ceci a été fait délibérément pour introduire les concepts de base des fonctions de Green dans
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un formalisme déja a priori connu. Nous allons maintenant fournir les dé nitions nécessaires pour
utiliser les fonctions de Green en seconde quanti cation.

Fonctions de Green en seconde quanti cation

Dans cette section, nous dé nirons la fonction de Green en seconde quanti cation ainsi que
I'équation du mouvement. La fonction de Green retardée est dé nie en seconde quanti cation
comme

H .
GR(nt,n%9 ig(t t9 an(t),c'sl;ﬂo(tfﬁlZ , (2.64)

ou nt et n%%correspondent respectivement aux coordonnées nales et initiales. Nous allons déja
procéder a une premiére simpli cation en supposant que H est indépendant du temps. La fonction
de Green associée a cet hamiltonien dépendra alors uniquement de la di érence de temps t  t°
Sans perte de généralité dans ce contexte, nous xeronst®= 0 pour obtenir

n
GR(nn)  iq() an(t),a:o(O)'Z . (2.65)

Dans le cas d'un hamiltonien quadratique, i.e. H = § nqnootno’noﬁgoaﬂoq la fonction de Green retardée
obéit a I'équation du mouvement

& [chrodw + ih)  torpd GRIPCW) = dhro. (2.66)
n00

Dans IAnnexe D, nous démontrons I'équation du mouvement. On y retrouve également son appli-
cation au modéle a deux orbitales étudié plus tot.
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Systeme a température nie

Dé nition de la fonction de Green en temps imaginaire

Jusqu'a maintenant, nous avons supposeé que le systéme était dans son état fondamental. Celui-ci
sera atteint si la température est nulle. Pour traiter des cas ou la température est nie, il existe les
fonctions de Green a temps imaginaire que nous dé nirons dans cette section. Commencgons par
rappeler la dé nition de la fonction de Green dans le formalisme de la seconde quanti cation (Eq.
2.65

h .
GR(n,n%t) iq(t) an(t),a,to(O)lZ : (2.67)

ou nous avons utilisé la dé nition simpli ée ou le temps initial est t = 0. Cela peut étre fait si
I'hamiltonien est indépendant du temps. La moyenne thermodynamique d'un opérateur est

1 h i
hoi = ZTr e bHo | (2.68)

Un premier essai pour avoir une fonction de Green a température nie serait donc de combiner ces
deux dé nitions. Ainsi, nous remplacerons l'opérateur O par a(t) a:qo(O). Notre premier essai de la
fonction de Green a température nie devient

h i
G(n,n%t) = %Tr exp[ bH]an(t)al(0) . (2.69)

Nous sommes en fait tres pres de la dé nition des fonctions de Green en temps imaginaire. Deux
points restent a recti er avant d'obtenir la dé nition utilisée. Le premier devient plus clair en se
rappelant que I'évolution temporelle d'un opérateur en représentation de Heisenberg est donnée
par

o(t) = efoe ™ (2.70)

et
[o(t)]" = éHofe ™, 2.71)

ol O O(t = 0). On remarque que l'opérateur densité e °H a une forme similaire & l'opérateur
d'évolution U(t,t9 e iCt 9 La di érence est simplement dans le facteur i. Pour pallier cette
distinction, nous allons utiliser I'astuce mathématique qui consiste a remplacer it par t. Les deux
opérateurs ont maintenant la méme forme. Nous aurons donc que I'évolution des opérateurs sera
donnée par

o(t) = éHoe tH (2.72)

et
[o(t)]" = ¢Ho'fe tH. (2.73)
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Notre fonction de Green devient alors

h i
G(n,n%t) = %Tr e PHa,(t)al(0) . (2.74)

Nous pouvons maintenant traiter du second point pour obtenir la dé nition appropriée. Le dévelop-
pement perturbatif en représentation d'interaction nécessite I'utilisation de I'ordre chronologique.
Ainsi, nous dé nissions un opérateur d'ordre temporel

8
SAM)B(HY  tO ¢

T A(t)B(tY = ,
(DB - zB(tOA(t) t t©

(2.75)

ol z = 1pourdesbosons et des fermions respectivement. En utilisant ces relations et en rajoutant
un signe négatif, la dé nition de la fonction de Green en temps imaginaire s'exprime sous la forme

h i
G(n,n%t) %Tr e Py an(t)al(0) |, (2.76)

qui est notée

GNNdt)=  Tan(t)a0) (2.77)

en utilisant I'Eq. 2.68 Il sera donc important de garder en téte & quel moment nous e ectuons une
moyenne sur I'état fondamental ou une moyenne thermodynamique.

Fréguences de Matsubara

Les résultats numériques que nous allons obtenir seront en fréquences de Matsubara (wp). A
I'équilibre, les observables dépendent uniqguement de la di érence entemps t t° En e ectuant
la transformée de Fourier, nous obtenons alors des expressions en termes de ces fréquenceiw,, .
Deux propriétés des fonctions de Green en temps imaginaire auront un impact sur ces fréquences.
D'abord, nous avons que G(n,n%t + b) = zG(n,n%t) ot z= 1 pourlesfermionsou z = + 1 pour
les bosons. Cette propriété d'antipériodicité pour les fermions ou de périodicité pour les bosons
est due a l'invariance cyclique de la trace dans I'Eq. 2.76 Elle impliquera des fréquences paires,
wn = 2np/ b, pour les bosons et des fréquences impairesw, = (2n + 1)p/ b, pour les fermions.

Puisque la fonction est anti-périodique ou périodique, il est su santde dé nir ~ G(n,n%t) sur
l'intervalle 0< t < b.Ledomaine det estalors restreint. Par conséquent, la transformée de Fourier
sera une série de Fourier discréte. Nous pouvons passer d'une base a l'autre a l'aide des relations
suivantes :

Ly

G(n,n%iw,) = ) dt €t G(n,n%t) (2.78)

NI =
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et

G(n,n%t) = e "t G(n,n%iwy,) |. (2.79)

ol
« Do

Les fonctions de Green en temps imaginaire nous permettent maintenant de traiter les températures
nies. Nous pouvons démontrer que I'équation du mouvement pour des fonctions de Green reste
la méme :

A [thoiwn  thpd G(n°H;iwn) = dyp, (2.80)

noo

ou w + ih fut remplacé par iw,. Dans la représentation de Lehmann, nous obtenons que [11]

GR(n,n®w + ih) = G(n,n%iw, ! w+ih)|. (2.81)

Cela signi e que la fonction de Green retardée sur les fréquences réelles w est le prolongement
analytigue de la fonction de Green Matsubara dé nie sur les fréquences imaginaires iwp. Si nous
avons la forme analytiqgue de la fonction de Green, le prolongement se fait par la substitution
iw, I w + ih. Toutefois, sila fonction de Green de Matsubara a été obtenue de maniére numérique,
nous n‘avons que des valeurs numériques sur un nombre ni de fréquences. Le prolongement
analytique doit alors se faire de maniére numérique [ 8, 55, 35, 74, 7].

Modele d'impureté de Anderson

Aucune solution analytique n'est présentement connue pour le modéle de Hubbard a deux
dimensions, d'ou le recours a des alternatives numériques. La DMFT (théorie du champ moyen dy-
namiguég est basée sur le modéle d'impureté dAnderson. Dans cette section, nous étudierons ce
modéle a partir du modéle a deux orbitales. Lhamiltonien de Hubbard est

Hi = & adclsts+ UQ ninig (2.82)
ks i

ou le premier terme représente I'énergie cinétique et le second l'interaction de Coulomb locale.
La relation de dispersion e dépendra du couplage entre les sites. Dans le cas d'un couplage (ou
saut) uniquement entre premiers voisins sur un réseau carré, nous aurons la relation de dispersion
e = 2t cosky+ cosky . Dans le cas ou nous avons également un couplage aux seconds voisins
dans une seule direction diagonale, celle-ci devient g = 2t cosky + cosk,  2t%os ki + ky .
On rajoute le terme  2t%os ky ky si on veut un couplage sur l'autre diagonale également
[38]. Puisque nous n'avons pas de solution analytique, nous allons devoir utiliser une méthode
numeérique pour approcher une solution. La théorie du champ moyen dynamiqVIFT) a su tailler sa
place dans le domaine des matériaux fortement corrélés car elle permet de conserver les interactions
a courte distance en plus des uctuations temporelles. Plutét que de tenter de résoudre la totalité de
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I'hamiltonien de Hubbard, la méthode résout numériquement le probléme d'impureté dAnderson.
Par conséquent, nous introduirons celui-ci dans cette section.

Nous supposons gue nous avons une impureté qui est couplée a un bain (ou réservoir) extérieur
d'électrons libres. Sur l'impureté, nous avons une répulsion coulombienne dans le cas ou le site est
doublement occupé. Lhamiltonien représentant ce systéme est alors

o o [}
Ha= & &Mis+ & tChysCis + tClsCris + Unpnig+ § enis (2.83)
ks sk s
ou R fait référence au réservoir d'électrons, | a l'impureté et s =",# au spin. Le premier terme

représente le réservoir sans interaction, le second les échanges entre le bain et lI'impureté et le
dernier terme la répulsion coulombienne sur I'impureté. Lidée de la DMFT est alors de prendre la
self-énergie de l'impureté et de l'utiliser comme approximation de celle de la fonction de Green du
réseau. Des approximations successives sont faites jusqu'a la fonction de Green du réseau projeté
sur une seul site et celle de I'impureté concordent.

Voyons comment solutionner le modéle de Anderson en prenant lI'approximation du champ
moyen et en couplant I'impureté & un seul site au niveau de Fermi. Ce systéme est décrit par

H=§ enps + & tclkCis + toscrs + Unpnig+ § engs (2.84)

S S

mQJo

ou l'indice F fait référence au niveau de Fermi. En remplacant le réservoir indice R par un seul
site au niveau de Fermi, nous avons qualitativement le méme hamiltonien mais avec moins d'états.
Nous avons également pris t = t . Si nous voulions appliquer I'équation du mouvement avec
cet hamiltonien pour trouver la fonction de Green du systéme, le terme Un, »n4 générerait une
succession d'équations qui ne peuvent étre fermées sans approximation, d'ou l'utilisation ici de sa
forme en champ moyen

Hur = & ernps + & tefgois + tefscrs + Unjinpg+ Unp-nji + § eings (2.85)
S S S

pour illustrer la provenance de la fonction de self-energie. Nous ne voulons pas briser la symétrie
du systéme donc nous posons que n;» = Ny = n;i. Lapproximation du champ moyen utilise

la décomposition nj» = ny;» + dn;» ot dn;- est I'écart de la valeur moyenne. La constante due au
produit des moyennes est incluse dans le potentiel chimique. Le produit des écarts a la moyenne
est supposé négligeable. Les observables deviennent alors leurs déviations de la valeur moyenne.
L'hamiltonien étant maintenant quadratique, nous pouvons utiliser I'équation du mouvement  2.66
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pour obtenir

2 '
GR(L,Lw)= w+ih & ——— Ui 2.86
( ) L WEin e (2.86)
=[w+ih ¢ G S]? (2.87)
ou G WZeR est la fonction d'hybridationet S U hni est la self-energie. Nous retrouvons le

terme d'hybridation du cas a deux orbitales. Toutefois, nous avons maintenant une self-energie qui
apporte les corrections dues aux interactions.

Théorie du champ moyen dynamique

Tel que vu a la Section 1.2 nous ne possédons pas de solution analytique du modéle de Hubbard
en deux dimensions. Par conséquent, nous utiliserons la méthode numérique CDMFT ( théorie du
champ moyen dynamique sur arhpeur approcher cette solution. Voyons d'abord la DMFT ( théorie du
champ moyen dynamiqusur laguel est basé la CDMFT. Dans un premier temps, nous simpli erons
I'hamiltonien de Hubbard en une impureté composée de un site (DMFT) ou plus (CDMFT) et d'un
bain d'électron non-interagissant. Nous désirons alors résoudre ce probléme plus simple du modéle
d'impureté dAnderson tout en conservant l'information concernant le réseaux. Pour ce faire, nous
allons utiliser une relation d'autocohérence . Celle-ci correspond a égalité entre la fonction de Green
du réseaux projetée sur I'impureté et celle de I'impureté. La boucle de DMFT est alors composée de
cing étapes. Nous suivrons la description de Reymbaut[56].

1. A partir de la fonction d'hybridation G une fonction de Green sans interaction du bain est
calculée.

2. Le solutionneur d'impureté résout le systéme représenter par le modéle d'impureté de
Anderson pour obtenir une fonction de Green G de I'amas.

3. La self energie de I'amas est isolé a l'aide I'équation de Dyson.

4. La fonction de Green du réseau G* est calculé en utilisant la self energie de 'amas. Ceci
correspond a I'approximation de la DMFT et la CDMFT.

5. Sila relation d'autocohérence n'est pas atteinte selon une certaine tolérance. Une nouvelle
fonction de Green sans interaction est calculée et nous retournons a la premiére étape.

Limpureté est choisie comme étant su samment grande pour avoir la physique importante, mais

su samment petite pour étre résolue dans des délais raisonnables. La section du code qui prend le
plus de temps et le solutionneur d'impureté [ 14]. Les résultats de ce mémoire ont été obtenus en
utilisant un solutionneur Continuous-Time Quantum Monte CarlB4]. Ce type de simulation fait que
les résultats sont bruités. Une moyenne sur plusieurs itérations convergées est alors e ectuée pour
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diminuer ce bruit. Ce type de solutionneur permet d'utiliser des températures nies. Malheureuse-
ment, & basse température, on rencontre le probléme de signe qui est un des problémes ouverts en
physigque numérique [ 40]. Celui-ci empéchera alors les simulations de converger sous une certaine
température qui dépendra des parametres de celle-ci.

Fonction de Green de Nambu

L'hamiltonien Bardeen-Cooper-Schri er (BCS) postule une attraction e ective entre des électrons
gui vont alors nir par former des paires de Cooper composées d'un quasi-électron de spin up et
guantité de mouvement k et d'un autre de spin down de quantité de mouvement k [11]. Celui-ci
s'exprime comme

Hecs= & &Clsts+ & VikoGer € sC ouGyo (2.88)
s,k k kO
ou V, o< Oestune attraction e ective. Nous allons donc faire I'approximation du champ moyen
an d'obtenir une solution anglytique. Naus aurons donc des paires cl.ch , interagissant avec un
milieu e ectif Dy  &,0V, 0 C ,uGo . Nousverrons que Dy représente le gap supraconducteur
d'ou l'utilisation de la notation habituelle pour celui-ci. Lhamiltonien BCS en champ moyen est
alors

ngllchz é. ekCEkas + é. DkCE"CT ka t é. DyC k#Ckr . (2.89)
s,k k k
D E D E

Puisque nous avons des termes ¢;.c' ., et c ,qCo quisontnon-nuls, nous allons introduire
le formalisme de Nambu qui inclura ces termes. Comme dans le cas a deux orbitales, I'hamiltonien
peut étre écrit sous forme matricielle

0 10 1

D .
HYE =8 docw B KB, (2.90)
D, ex cy

=~

Le vecteur ligne et le vecteur colonne portent un nom patrticulier. lls sont en e et les spineurs de
Nambu dé nis par

YI oo | et (2.91)

>0 R

0
Yk % e

"
C k#

(2.92)
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Le systeme sera alors décrit la fonction de Green de Nambu E(k,t ) T Y (t )YE
0 D , E 1
— Ty o (t)er, Teok(t)cs «
Gkt)= @ D E D EX . (2.93)
Tech | (t)ch, Tech ((t)es «

En combinant la dé nition initiale de la fonction de Green (Eq. 2.27) et le prolongement analytique
des fréquences de Matusubara en fréquences réelles, la fonction de Green de Nambu est

G(K,ikn) = [iknl Hpcg *. (2.94)

En e ectuant une simple inversion de matrice deux par deux et réécrivant le dénominateur du
pré-facteur, nous obtenons

PN

0 T
1 %lkn + & Dk X
(ikn)?+ EZ

G(ikn, k) = , (2.95)

Dy ikn e g

JE2 2+ D?
ou Ef e + Dyp.

On obtient une forme similaire au modeéle a deux orbitales mais avec des fonctions de Green
particulieres. es termes hogs diagonaux sont appeles fonction de Green anormales. Ils sont notés
Fa(t) Tich (t)cl, . Ceux-ci servent a décrivent les paires de Cooper que l'on retrouve
dans I'état supraconducteur. La solution en champ moyen de I'hamiltonien BCS sera utilisée lors
des tests pour le code utilisé lors de la génération des résultats du Chapitre 4.
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Résumeé

Nous avons débuté le chapitre en décrivant la statistique des particules quantiques, c'est-a-
dire des fermions et bosons, a la Section2.1.1 Ensuite, nous avons vu comment construire ces
fonctions en terme de déterminant de Slater pour les fermions et en terme de permanent pour les
bosons. Ces déterminants et permanents servent de base pour développer une fonction d'onde
générale. La construction s'alourdit rapidement en augmentant le nombre de particules. En e et,
le nombre de termes dans un déterminant croit en n! ou n est le nombre de particules. A n de
pallier cette lacune, le formalisme de la seconde quanti cation fut alors introduit a la section 2.1
Les opérateurs de destruction ou de création ont été dé nis en fonction de relation de commutation
ou d'anti-commutation : h i

Cny Clo = o (2.96)
et h H I H
LI T LI T
ChCo = chch = 0. (2.97)
z
ou[A,B], AB zBAavecz= 1pourdesfermionsetz =+ 1pourdes bosons. Ces relations

dé nissent également le type de particules qui est traité. Par la suite, nous avons introduit a la
Section2.2les fonctions de Green a l'aide du modéle a deux orbitales. Nous avons alors pu utiliser
la solution de la fonctions de Green sur un site

GR(w)= (w+ih E © ', (2.98)

ou G WZEZ pour illustrer la fonction d'hybridation a la Section 2.2.2 Puisque nous nous
intéresserons aux températures nies, les bases des fonctions de Green en temps imaginaire, Eq.
2.77,

=
=

Gnnt)=  Tian(t)al(0) (2.99)

furent décrites a la Section 2.4 comme généralisation des fonctions de Green a température nulle.
Dans ce contexte, la moyenne sur I'état fondamental est remplacée par une moyenne thermodyna-
mique. Par la suite, du a son rdle central en DMFT, nous avons vu a la Section 2.5, 'hamiltonien de
Anderson (modéle d'impureté) a I'Eq. 2.84

H=§ emnps+ & tclhcis + toscrs + Unpeniz+ § enis | . (2.100)
ks S S

Dans sa solution en champ moyen

GR(L,1w)= [w+ih e G S]*', (2.101)
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WZQR etS Ui, nousy retrouvions la fonction d'hybridation Gdiscutée a la Section
2.2.2 permettant d'inclure les échanges entre un site etI'environnement, et la fonction de self-energie
S, permettant de tenir compte des interactions. Finalement, nous avons introduit les spineurs de
Nambu a la Section 2.7,

ou G

\2 C s (2.102)

AL

et

Cku

@™ <
>0

Y (2.103)

"
C #

qui nous ont permis d'écrire I'hamiltonien BCS en champ moyen sous forme matricielle & 'Eq.  2.90
et d'obtenir la solution

P\

0 T
1 %lkn + & Dk X
(ikn)2+ EZ

G(ikn, k) = , (2.104)

Dy ikn e g

JE2 2+ D?
ou Ef e + Dyp.



Chapitre 3

Réponse linéaire et quantités physiques

Dans un systéme a plusieurs particules, suivre la totalité des particules provoquerait une
abondance de données mais avec trés peu d'information utile. C'est pour cette raison que nous nous
concentrerons sur certaines quantités physiques clés. Dans ce chapitre, nous verrons comment trois
guantités physiques seront calculées a partir de nos résultats numériques : la rigidité super uide, la
surface de Fermi et le poids de quasi-particule. Dans la section 3.1.1 hous commencerons avec
I'approche des fréres London de la Réf. [41] sur la réponse d'un supraconducteur a un champ
magnétique. On y utilisera une approche macroscopique et semi-classique. Dans la section3.1.2
nous décrirons la théorie de la réponse linéaire pour obtenir la formule de Kubo qui est utilisée lors
de I'évaluation de la réponse d'un systéme a une perturbation extérieur. Ainsi, nous appliquerons
le formalisme développé précédemment au probléme de plans bidimensionnels supraconducteurs
couplés a la Section3.1.3 Cela complétera la premiere partie sur la rigidité super uide. Ensuite,
nous développerons les formules nécessaires pour obtenir la surface de Fermi, Section3.2, et le
poids de quasi-particule, Section 3.3, a partir des résultats obtenus numériquement.

Rigidité super uide

Approche macroscopique

Dans cette section, nous dériverons la relation entre la rigidité super uide et la longueur
de pénétration du champ magnétique dans un matériel supraconducteur. Nous savons qu'un
matériel supraconducteur expulse le champ magnétique qui s'y trouve lorsqu'il entre dans sa phase
supraconductrice. Toutefois, celui-ci pénétre dans une ne couche a la surface du matériau ot un
courant de surface I'empéche de pénétrer plus profondément. Nous supposerons que hous sommes
dans la limite de London [ 41] ou la longueur de la cohérence spatiale est beaucoup plus petite que

36
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la longueur de pénétration. Nous débuterons en reliant le courant au potentiel vecteur dans le cas
d'un supraconducteur pour ensuite relier le courant non-dissipatif a la la longueur de pénétration.

Puisque la phase supraconductrice est une manifestation macroscopique d'un état quantique,
nous allons calculer le courant selon

3= i eA)iyi CED

ou jyi estl'état fondamentale supraconducteur et p est le moment conjugué. Le courant s'exprimera
alors comme

3= (i jyi+ yjeAjyil, (3.2)

ol nous avons utilisé la représentation dans I'espace de l'opérateur quantité de mouvement. Nous
supposons initialement que le premier terme ne contribue qu'a la partie longitudinale de la réponse
alors nous ne nous intéressons qu'a la partie transversale. Le courant devient alors proportionnel
au potentiel vecteur

Ne€
m
ou ng = hyjyi estla densité de porteurs supraconducteurs.

J=

A, (3.3)

Nous allons maintenant obtenir la dépendance spatiale du champ magnétique dans le matériel
supraconducteur en appliguant le rotationnel de part et d'autre

MmN
m

r’B= B, (3.4)

ou B est le champ magnétique. Pour le coté gauche de I'égalité, nous avons utilisé I'équation de
Maxwell

r B=m(J+eftE) (3.5)
en plus de l'identité vectorielle
rr B=r(r B) r 2B (3.6)
gui se simpli e en
rr B=r 2B, (3.7)

puisque la divergence du champ magnétique est nulle. Pour le c6té droit, nous avons utilisé la
dé nition du potentiel vecteur B =r  A. Sinous supposons un champ magnétique orienté selon
X et que nous sommes loin des bords, I'équation se simpli e en

1 1

7BX=

T = Bx (3.8)
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ou nous avons dé ni | 2 nbr:]‘ z- La solution est alors
S

Bx(z) = Boe ', (3.9)

ou I'on peut maintenant voir que | représente la longueur caractéristique de pénétration. Cette
derniére quantité est alors mesurable expérimentalement.

Dans ce mémoire, hous nous intéresserons a la rigidité super uide inter-plan. Pour e ectuer
cette mesure, un champ magnétique paralléle au plan xy est alors nécessaire. Or, nous savons qu'un
champ magnétique selon x crée une boucle de courant dans le planyz. Malgré le fait que les champs
électrique et magnétique soient plus intuitifs, ce sont le potentiel vecteur et le potentiel scalaire qui
sont utilisés dans le formalisme hamiltonien. Nous revenons alors a I'équation de London mais en
utiisant E= r f ;A etlajauge ouf = 0 pour obtenir

ne€?

m

J= A . (3.10)
Le courant selon l'axe z sera alors proportionnel a la composante z du potentiel vecteur. Notons
gu'un champ magnétique selon l'axe x provoquera une réponse selon l'axe z et lI'axe y, ce qui
mélange les composantes de la rigidité super uide. Nous pouvons imaginer une boucle de courant
qui relie deux plans bidimensionnels xy. Toutefois, d0 a la grande anisotropie entre la conductivité
intra-plan versus inter-plan, la contribution intra-plan a la longueur de pénétration | ,(oul ;) sera
négligeable par rapport a la contribution inter-plan [ 21, 51, 4€]. Il est alors possible d'étudier la
composante inter-plan séparément. A la Fig. 3.1, il est possible de voir comment les composantes de
| sont a ectées par le type de champ (électriqgue ou magnétique) et la direction de celui-ci.
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Figure 3.1 Schéma illustrant les composantes de la réponse a un champ magnétique ou électrique. Si
nous utilisons un champ magnétique perpendiculaire aux plans hautement conducteurs
ou un champ électrique paralélle a ceux-ci, la réponse du courant sera restreinte a ces
plans (a-b). Un champ électrique perpendiculaire aux plans nous donnera un réponse
de courant dans la méme direction (d). Finalement, si nous avons un champ magnétique
paralléle aux plans bidimensionnel, la réponse courant sera composé d'un mélange de ses
composantes inter-plan et intra-plan (c). Figure tirée de la référence [21]

La rigidité super uide rg ”nﬁez mesure alors | intensité de I'e et Meissner et, par le fait méme,
celle de la supraconductivité. Nous utiliserons ainsi la forme générale J= rgA. Lorsque nous

avons relié la rigidité super uide a la longueur de pénétration au début du chapitre, nous avons
considéré que la réponse était uniguement diamagnétique. Cela implique que tous les électrons
sont dans I'état supraconducteur. Toutefois, au terme principal évaluant la réponse parfaite possible,
nous devons apporter une correction qui tient compte des électrons qui sont dans la phase normale.
La réponse paramagnétique aura alors une contribution nette négative. Cette réponse représente
les paires de Coopers qui ont été brisées dues aux excitations thermiques ou dues aux interactions.
Nous tiendrons compte de cette correction sous la forme

J= (cptcp)A (3.11)

ou cp et cp sont les réponses diamagnétique et paramagnétique, respectivement. Lobjectif de la
prochaine section sera d'exprimer la réponse paramagnétique c p et diamagnétique cp a l'aide de la
fonction de Green en formalisme de Nambu des plans bidimensionnels. Rappelons que c'est cette
derniére qui est obtenue numériqguement (voir Chapitre 2).
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Réponse linéaire

Un systéme physique est décrit par son hamiltonien qui contient I'ensemble de ses degrés de
liberté et des interactions. Toutefois, lorsqu'il vient le temps d'e ectuer une mesure expérimentale
ou d'étudier le systéme soumis a une force externe, I'hamiltonien a I'équilibre n'est plus su sant.
En e et, nous devrons alors ajouter un nouveau terme pour tenir compte de I'e et de I'appareil de
mesure ( champ externe ). Si le champ externe est faible par rapport a I'hamiltonien a I'équilibre,
la théorie de la réponse linéaire nous permet alors de formaliser I'impact qu'aura un appareil de
mesure sur une observable du systéme. La possibilité de prédire la moyenne d'une observable
hors d'équilibre uniguement avec ses propriétés a I'équilibre est I'avantage principal de la réponse
linéaire. Comme le nom le dit, nous allons e ectuer une approximation au premier ordre. La
perturbation sur I'hamiltonien doit donc étre petite par rapport a I'énergie caractéristique du
systeme. Cette restriction n‘'empéche toutefois pas la théorie de la réponse linéaire d'avoir un vaste
champ d'application. Celle-ci nous permet donc de faire un premier pas pour unir les théories aux
mesures en laboratoire. Nous dériverons la formule de Kubo qui contient l'information nécessaire
sur I'e et de la perturbation sur la moyenne d'une observable.

Nous débutons avec I'hypothése que le systéme que nous étudions est a I'équilibre thermody-
namique. Supposons que celui-ci est décrit par I'hamiltonien Hg indépendant du temps. Dans de
telles conditions, nous avons donc que la moyenne d'une observable A est donnée par

1

hAI Zs

1 Lo
TriroA] — & MjAjnie *& | (3.12)
Zo
olrg e PHo= 3 jnihnje PEn. L'opérateur r est appelé opérateur densité et la deuxiéme égalité
correspond & sa décomposition spectrale. La fonction Zg est la fonction de partition dé nie par
Zo Tr [r o].

Nous avons donc notre systéme a I'équilibre décrit par Hg et voulons lui appliquer une pertur-
bation H{t) & un temps to. Lhamiltonien total devient

H(t) = Ho+ Q(t to) HYt) . (3.13)

Rappelons que nous cherchons I'e et de la perturbation sur une observable. Nous allons donc
calculer la valeur moyenne de notre observable A pour untemps t > tg, Soit aprés que nous aurons
appligué notre perturbation. Pour ce faire, nous chercherons I'évolution temporelle des états propres
de notre hamiltonien, jn(t)i. Ainsi, nous pourrons ensuite connaitre I'évolution de la moyenne de
l'observable A en e ectuant la moyenne avec états propres jn(t)i plutdt qu'avec les états propres a
I'équilibre jni :

hA)I = S & m)jAjn(ie "B Tr[r()A] (3.14)
z9 Zo
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our(t):= & jn(t)ihn(t)je P& . (3.15)
n

Le probléme est maintenant réduit a expliciter I'évolution des vecteurs d'états jn(t)i. Pour ce faire,
nous allons maintenant passer en représentation de Dirac (représentation en interaction). Celle-ci
peut étre vue comme une transformation unitaire du systéme. Le passage de la représentation en
interaction, dénotée par un chapeau, a la représentation de Schrédinger s'e ectue comme

y(t)  €"jy(bi (3.16)
A(t) dMotpe Hot (3.17)

Nous obtenons ainsi que jn(t)i = e MotjA(t)i ol le chapeau indique que le vecteur d'état propre

est dans la représentation en interaction. L'évolution temporelle de jf(t)i est donnste par l'opé-
rateur d'évolution dans la représentation en interaction qui est U(t, to) Tie i dOHAO) ou
HYt) eHot HYt) e Hot et T; est l'opérateur d'ordre chronologique dé ni a I'Eq.  2.75 Puisque
nous supposons que la perturbation H{t) est petite, nous allons approximer, au premier ordre,

. “to
U(t,to) 1 i dtHYY. (3.18)
to
L'évolution de jn(t)i devient alors
Z . . .
jn(t)i dt% ™Mot 1 iHYtY eMotjni . (3.19)
to
De maniére similaire, nous obtenons
Zy . . .
(t)j = nj  dtPe Mot 1+ jHqtY eHot | (3.20)

to

Nous allons maintenant considérer un seul terme de la forme hn(t)j A jn(t)i pour ensuite e ectuer
la somme sur n a n d'e ectuer la trace. En combinant les résultats précédents, Eq. 3.19et 3.20 nous
obtenons

Zt
(t)jAjn(t)i = dt°

to

h i
tjAjni + itje Mot AYtY, A(t) €Hotjni (3.21)

Il ne reste plus qu'a e ectuer la trace et a utiliser la propriété cyclique de celle-ci pour obtenir

z t
hAi = hAi, i A@), HNY . (3.22)
to
Le symbole hiy met en évidence le fait que la moyenne s'e ectue a I'équilibre et donc par rapport a
Ho. Ce résultat est particulierement utile puisque la quantité hors d'équilibre  hAi (t) est exprimée
en fonction de la fonction de corrélation retardée a I'équilibre. Nous pouvons maintenant exprimer
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la formule de Kubo sous la forme

-
A

dhA(t)i  hA(t)i hAig = t¥ dtCR,, o, 19 (3.23)

0

ou

CRLo(t, 19 iQt t° AM)HYY . (3.24)

Nous simpli erons la formule de Kubo pour faciliter son application. D'abord, supposons que la
perturbation H{t) peut s'exprimer comme H3(t) = B(t) f(t) ou B(t) est un opérateur (g-numbej et
f(t) estune fonction qui n'est pas un opérateur ( c-numbe}. La fonction de réponse s'écrit maintenant

CRug(tt) iQ t t© AMHYY , (3.25)
= iQt t° A@)BYfY (3.26)

= iQt t° A®BtY ,f(tY (3.27)
CR(t,tY (19 . (3.28)

A n de simpli er cette expression, nous allons supposer que le couplage entre lI'observable et la
perturbation est direct, c'est-a-dire que B = A. Les fonctions de corrélation gue nous calculerons
auront toutes cette forme. Puisque nous supposerons un régime stationnaire, la fonction de corré-
lation ne déprendra pas en particulier de t et t°mais uniquement de leur di érence t t% Nous
obtenons alors que CR, (t,t9 = CR5(t 9. La formule du Kubo est maintenant

-
Z

dhA(t)i = ¥dtOCEA(t t9f(tY | . (3.29)
t

0

En résumé, le point de départ de cette section était la dé nition d'une moyenne thermodyna-
mique (Eq. 3.21). L'hamiltonien décrivant I'évolution temporelle des états propres flt séparé en
une partie principale et une partie perturbative (Eq. 3.13. En approximant l'opérateur d'évolution
au premier ordre (Eg. 3.18), nous avons pu dériver la formule de Kubo qui relie la moyenne de
l'opérateur avec une fonction de corrélation. Finalement, une forme particuliére de la formule de
Kubo a été obtenue (Eq.3.29.

Modéle considéré

Nous voulons maintenant rajouter un terme de couplage entre les plans. Pour ce faire, nous
allons ajouter a I'hamiltonien des plan Hyy, dé nial'Eq. 1.1 leterme (h= c= 1)

Ho = 8 to (K Ky) G ik, s € Cirs * Ch. (3.30)
J:kx Ky,
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ol €A% est |e facteur de phase de Peierls B0, 3] et ou d, est la distance inter-plan. Nous supposons
A(r,t) = A,(r,t)&, car nous nous intéressons au courant selon l'axez. La dépendance enky et ky
varie selon le type de processus qui e ectue le couplage entre les plans [54, 32]. Dans le cas des
cuprates, un terme de couplage t, (ky, ky) = t» cosky cosky ? a été utilisé par Chakravarty
et al. [13] pour respecter la symétrie du gap supraconducteur [ 72]. Cette dépendance a ectera les
tendances a basse température de la rigidité super uide. Nous utiliserons t, (ky, ky) = t» puisque
la littérature expérimentale concernant les matériaux organiques supraconducteurs ne favorise pas
un type de couplage a la connaissance de l'auteur.

Nous supposerons que le champ extérieur est faible. Ainsi, seuls les termes de premier et
deuxiéme ordre en fonction du potentiel vecteur A sont conservés

. 1
H- a t?(|<X,ky)ch+1‘kX'ky‘S 1+ ieAd, é(eAZdZ)2 Cikeky,s * NC (3.31)
j kaoky,S

L'opérateur courant est dé ni par [ 9]

. dH
()= ——— 3.32
d'ol nous obtenons
L(j.t) = é. iedyts (Kx, ky) CjT+1,kX,ky,st,kx,ky,s C;kx,ky,scﬁl,kx,ky,s
Kx.Ky,S
A Edt, (ke ky) cf G + cf G A (3.33)
a €dtr(kaky) Cuik ok sCikakys T CGkokysCit Lhkys Az - -
kx.Ky,S

Le premier terme correspond au courant paramagnétique et le second au courant diamagnétique.
Nous voulons rendre ces termes plus compacts. Lorsque nous calculonsRIe courant moyen, nous
ajoutons le facteur m. Cette procédure estl'équivalentdiscretde J = % d3rJ(r). Nous pouvons
alors dé nirune relation de dispersionselonl'axe z:e, to (ky, ky)2cogd;k;). Lors du changement
de base des opérateurs de création et destruction, les pré-facteursad, seront convertis en dérivées
partielles de celles-ci. Finalement, nous obtenons que le courant total h,(t)i est alors séparé en sa

contribution paramagnétique

F(t) = CHpA;= cfA; (3.39)
calculée avec la formule de Kubo ou
Py — o V& t
\]Z(t) - a. CkkaS (335)

k,S ﬂkZ
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et sa contribution diamagnétique

D E

D E 1, ﬂzek 5
2O =& g Gss AT A (3.36)
k,s Z

Puisque la méthode numérique produit des fonctions de Green en formalisme de Nambu en
fréquences imaginaires, nous devons convertir nos expressions pour la réponse paramagnétique ¢ p
et diamagnétique c 4 sous cette forme. Dans les AnnexesF et G, nous détaillons les calculs® pour
obtenir |

h _ |
ci= T8 Blkk) AT Ok iwn) Gk iwn) et (3.37)
XY Kk, iwp
|
1 o 1 o h: = I
cf= & Bkk) AT G(Kikn) Glk,ikn) . (3.38)
Nxy ek, ik

Intuitivement, la rigidité super uide peut étre vue comme la réponse diamagnétique moins la
réponse paramagnétique. Dans le cas d'un supraconducteur "parfait”, nous aurions que tous les
électrons donnent une réponse uniqguement diamagnétique. Cela impliquerait que dans I'équation
de London 3.3, ng = n ou n est le nombre total d'électrons et l'indice sfait référence aux électrons
dans la phase supraconductrice. Ainsi, nous obtenons, comme e et net, la rigidité super uide

1

N a 43 (ke ky) & KF g (iwn)k? . (3.39)
xy

Keky iwp

re=

Nous remarguons que la rigidité super uide dépend uniqguement des fonctions de Green anormales.
Dans le cas ou nous n'avons pas de supraconductivité, elle est alors nulle.

Surface de Fermi

Une quantité importante pour les métaux est leur surface de Fermi qui est dé nie selon les
modes de Bloch. Toutefois, lors de la résolution numérique de I'amas, nous sommes dans une
représentation locale ou l'invariance sous translation a été brisée. A n de la rétablir, nous e ectuons
une transformation appelée périodisation [ 65, 58]. Rappelons qu'a n d'utiliser le solutionneur
d'impureté, voir Section 2.5, le réseau bidimensionnel a été décomposé en amas deux par deux. Le
reste du réseau a été remplacé par un bain d'électrons libres. Linvariance sous translation a alors
été brisée. Toutefois, la boucle d'autocohérence suppose que la solution sur I'amas est la bonne
pour I'ensemble du réseau. Nous devons alors rétablir I'invariance sous translation en e ectuant
la transformation inverse de celle utilisée pour paver le réseau en amas de taille deux par deux.

1. Suite a la dérivation, l'auteur a appris qu'une autre dérivation compléte est disponible dans le livre de C oleman
[1€].
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En pratique, nous pouvons ainsi obtenir la fonction de Green du réseau G-(k,iw,) a partir de la
self-energy sur I'amas S;j(iwp). Dans les prochains paragraphes, nous allons détailler les étapes
utilisées pour e ectuer la périodisation.

Sur I'amas nous avons uniguement quatre vecteurs d'onde K dé nis : (0,0), (0,p), (p,0) et (p,p).
Ceux-ci pointent vers le coin inférieur droit des quatre régions de la zone de Brillouin qui a été
séparé en zone de Brillouin réduite lors du pavage du réseau en amas. Ceux-ci correspondent
aux vecteurs réciprocres des vecteursr; qui dé nissent les sites dans I'amas . Nous avons alors
un vecteur d'onde k qui est dé ni sur une zone de Brouillin réduite [0, p]x [0,p]. Chacun est le
vecteur réciprocre associé au vecteurR qui pointe vers un amas. Puisque le nombre d'amas tend
vers I'in ni dans la limite thermodynamique, il en est de méme du nombre de vecteurs k. Il est alors
possible de reconstruire la zone de Brillouin compléte en utilisant les quatre vecteurs d'onde K etles
vecteurs k. Nous allons alors maintenant exprimer la fonction de Green en base mixe, c'est-a-dire
en utilisant les coordonnées spatiales pour faire référence a un point dans I'amas et en utilisant le
vecteur d'onde k pour faire référence & un amas. Cette fonction de Green s'exprime

Gy (k,iwn) = iwp+ m tj(k)  Syj(iwn) (3.40)

ou tij(IZ) % age i(K+k) (r rj)e(K + k). Il ne reste maintenant plus qu'a faire les changements
de base pour les sites a n d'avoir uniguement une dépendance selon le vecteur d'onde k. Cela
s'e ectue selon
Lk iw) = S8 Gk iwaydk @
G-(k,iwp) = N @ Gjj(k,iwp)é i (3.41)
i

ot le k correspondant & un k donné choisi selon Ex,y = ( kxy modulo p) pour chaque composante
puisqu'il est restreint a la zone de Brillouin réduite.

Maintenant que la fonction de Green du réseau a été obtenue, nous allons calculer la fonction
spectrale a fréquence nulle. Puisque nous obtenons des fréquences de Matsubara, une extrapolation
aw = 0 est faite utilisant les quatre premiéres fréquences de Matsubara :

A(k,w=0) = iV|virp0 21m G-(k,iwp) . (3.42)

Ala Fig. 3.2, nous pouvons voir un exemple de surface de Fermi dans le cas sans interaction. Notons
que nous utiliserons le terme surface de Fermi pour A(k,w = 0) malgré le fait que le concept de
surface de Fermi ne soit exact qu'a température nulle.
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FiGgure 3.2 Exemple de surface de Fermi sans interactions pour f = 30/t et t'/t = 0.42.

Poids de quasi-particule

Le concept de liquide de Fermi a été développé par Landau de 1957 a 1959. La conclusion
principale est qu’on peut traiter un gaz d’électrons interagissant comme des quasi-particules non
interagissantes. Le spectre A(k, w) d'un liquide de Fermi est composé de deux parties. La premiére
constitue un bruit de fond incohérent et la seconde est une fonction de Lorentz & w = 0 (voir Fig.
3.3). La contribution cohérente représente notre quasi-particule avec une certaine durée de vie
donnée par sa largeur. Dans le cas sans interaction, le bruit incohérent disparait et la fonction de
Lorentz tend vers une fonction delta de Dirac. L'intégrale de la fonction de Lorentz donne le poids
de quasi-particule z. Celui-ci est relié a la masse effective selon z « m,/m* ot m, est la masse d'un
électron. Lorsque la fonction de Green sur 1’axe réel est connue. Nous pouvons extraire la self-energy
et obtenir le poids de quasi-particule [11]

_ 9Re X(kf, w)

=1
z Jdw

-1
] : (3.43)
w=0
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3 |
X 0.06 — Pic de cohérence
Fond incohérent

-20 -10 0 10 20

FigurEe 3.3 Schéma représentant la contribution incohérente de la fonction spectrale et le pic de
cohérence qui forme la quasi-particule.

Toutefois comme mentionné a plusieurs reprises, les valeurs obtenues numériquement sont
définies pour des fréquences de Matsubara. Il y a alors deux approximations possible pour calculer
un poids de quasi-particule effectif Z. Premieérement, en évaluant la fonction de Greena 7 = /2 au

vecteur de Fermi, nous obtenons [75]

A(kp,(d)

cosh(Bw/2) (344

[o0]
£ = 2G(kp, T = B/2) = / dw

—00
Il est possible de voir a la Fig. 3.4 que la fonction cosh(Bw/2) correspond a une densité de masse
de I'axe w qui distribue la masse autour de w = 0. Plus la température est basse, plus la masse est
centrée en w = 0 et nous tendrons vers la vrai valeur de z. D11 a cette caractéristique, cette formule

ne peut étre utilisée pour comparer des résultats a différentes températures. La seconde méthode
Im E(iwy) _ IRe[E(w)]

Wn dw ‘ w=0

[1] utilise la relation lim,,, o

. —1
s [1 B M] (3.45)
wo

ol wy est la premiére fréquence de Matsubara. A température finie et sans interaction, celle-ci
nous donne un poids de quasi-particule égal a 'unité. Cette approximation est plus robuste aux

changements de température et sera alors utilisée lors de ’analyse.
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Frcure 3.4 Schéma représentant la fonction 1/ cosh(Bw/2) qui agit comme une mesure d'intégration
a I'Eq. 3.44. Nous pouvons voir que lorsque B — oo (T — 0), la fonction centrera la masse

aw=0.
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Résumeé

Dans ce chapitre, nous avons discuté des quantités physiques que nous allons mesurer dans les
simulations. La rigidité super uide (Eq. 3.39),

I’SZ i 3 4tg)(kx,ky) é kF"#(an)k2

NXY Ky, Ky iWn

nous permettra d'abord de quanti er la phase supraconductrice. La fonction spectrale a fréquence
nulle (Eq. 3.42,

MKW:@:wmosz%Kmm,

permettra de visualiser I'e et des interactions et du gap supraconducteur sur la surface de Fermi.
La fonction de Green du réseau G-(k, iw,) sera obtenue selon la procédure de périodisation décrite
a la section 3.2 Finalement, a n de quanti er la phase métallique, nous allons suivre la variation
du poids de quasi-particule, Eq. 3.45

Im S(kF IWO)
Wo

z= 1




Chapitre 4

Résultats et analyse

Dans ce chapitre, nous commencerons par décrire a la Sectiord.1 les solutions analytiques
utilisées pour tester les codes rédigés pendant la maitrise. Lors de nos calculs numériques, le
nombre de points pour les vecteurs d'onde k et pour les fréquences de Matsubara doivent étre
choisis. Nous verrons alors comment ce choix a ecte la précision des résultats. Aux sections 4.2.1et
4.2.2, nous présenterons les résultats obtenus pour une frustration de t°= 0.42 correspondant au
k ET,Cu[N(CN),]Bretdet®= 0.5& correspondantau k ET,Cu[(NCS),].

Tests initiaux

Nous avons vu au Chapitre 2 comment obtenir les fonctions de Green pour un hamiltonien
donné. La solution peut étre obtenue facilement si celui-ci est quadratique a I'aide de I'équation
du mouvement ou par inversion de matrice. Si nous reprenons I'hamiltonien de Hubbard vu au
Chapitre 1, mais enlevons le terme d'interaction, nous obtenons I'hamiltonien d'un gaz d'électrons
libres dans un réseau

H= § eclts - (4.1)
ks

ou la relation de dispersion e inclue le potentiel chimique. Puisque I'hamiltonien est diagonal dans
la base des vecteurs d'ondes, la fonction de Green associée est

G(k,iwp) = iWnlek . (4.2)

Cette fonction de Green peut nous permettre de tester les parties du code qui s'intéressent aux
propriétés de la phase normale, c.-a-d. sans supraconductivité. Par exemple, nous pourrons |'utiliser
lors du calcul du poids de quasi-particule et lors de I'évaluation de la surface de Fermi. A l'aide

50
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du solutionneur d’impureté, il est possible d’obtenir un résultat sans interaction en posant U = 0.
La vérification de la lecture adéquate du résultat du solutionneur s’effectue ainsi en comparant
le résultat de la lecture avec celui de 'Eq. 4.2. A la Fig. 4.1a, nous pouvons observer la surface de
Fermi calculée sans interaction. Le poids de quasi-particule obtenu est alors de 1.0 comme attendu.
Si nous ajoutons des interactions, comme a la Fig. 4.1b ot U = 5.0¢, la surface de Fermi s’étale. Le

poids de quasi particule calculé est alors de z ~ 0.43 — 0.49 selon la diagonale utilisée.

(a) Surface de Fermi a faibles interactions, U = 0.01. (b) Surface de Fermi avec interactions, U = 5.0.

Frcure 4.1 Surface de Fermi, obtenue selon I'Eq. 3.42 aprés avoir effectuée la périodisation, décrite a
la Section 3.2, de la solution du solutionneur d'impureté CTQMC avec deux cents vecteurs
d’ondes k a une température de f = 60/t et une frustration de t = 0.42t.

Toutefois, nous devons également tester le code pour le calcul de la rigidité superfluide. Pour ce
faire, nous avons utilisé le résultat obtenu a la Section 2.7

1 ik, + €x — Alt

ﬁ ’
(lkn) +Ek —Ak lkn —€_k

G (ikn, k) = 4.3)

ot Ef = €} + A}. En substituant la solution en champ moyen de I’hamiltonien BCS dans la formule
de la rigidité superfluide, nous obtenons

1 2 Ay [1 BEx\ _B .2 (BEk
Os Z 4tl(kXI ky)@ l:E—k tanh (T — Z cosh T

Nyy (%, i

(4.4)

~

ol la somme de Matsubara a été effectuée a I’Annexe H. Lors des calculs numériques, nous avons
deux parametres que nous pouvons ajuster pour obtenir une plus ou moins grande précision.
Ceux-ci sont le nombre de fréquences de Matsubara iw, utilisé et le nombre de vecteurs d’onde
k dans la zone de Brillouin. Nous avons donc évalué 1’évolution de p;s en fonction de ces deux

méta-parametres. En plus d’étudier I’évolution de ps, nous avons évalué sa différence relative,
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Surface de Fermi

(a) Surface de Fermi avec cinquante vecteurs d’onde (b) Surface de Fermi avec deux cent vecteurs d’onde
par dimension. par dimension

Ficure 4.2 Surface de Fermi avec deux vecteurs d’ondes de Fermi; un sur chaque diagonale. Nous
visualisons la fonction spectrale extrapolée a fréquence nulle (Eq. 3.42) de la fonction de
Green sans interaction (Eq. 4.2). Les fléches pointent vers le point sur la diagonale ot1 la
valeur de fonction spectrale est maximale. Cela permet de trouver automatiquement deux

vecteurs d’onde de Fermi.

c’est-a-dire

Api =100 x il ps
Ps

, (4.5)

ot I'exposant i fait référence a un ensemble choisi préalablement de valeurs possibles du nombre de

fréquences de Matsubara ou du nombre de vecteurs d’onde. A la Fig. 4.2, nous comparons la surface

de Fermi obtenue en utilisant cinquante ou deux cent vecteurs d’onde. Nous constatons ainsi que la

surface de Fermi est mal définie (voir Fig. 4.2a) si nous utilisons cinquante vecteurs d’onde k. A la

Fig. 4.3, nous observons 1’évolution de la valeur de rigidité superfluide en fonction du nombre de

vecteurs d’onde utilisé. Nous pouvons constater que rendu a deux cent vecteurs d’onde, le résidu

est de moins de 1%. Pour le méme nombre de vecteurs d’onde, on obtient également une surface

de Fermi bien définie (voir Fig. 4.2b). A la Fig. 4.4, nous constatons que la valeur de la rigidité

superfluide converge rapidement selon le nombre de fréquences de Matsubara utilisé. Lors des

calculs, soixante fréquences seront alors suffisantes.
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(a) Evolution de la valeur absolue de la rigidité super- (b) Evolution du résidu (di érence relative) de la rigi-
uide en fonction du nombre de vecteurs d'onde par dité super uide calculé selon I'Eq. 4.5en fonction du
dimension utilisé lors de son calcul. nombre de vecteurs d'onde par dimension utilisé lors
de son calcul.

Figure 4.3Optimisation du nombre de vecteurs d'onde a étre utilisé selon la précision de la rigidité
super uide rsg.
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(a) Evolution de la valeur absolue de la rigidité super- (b) Evolution du résidu (di érence relative) de la rigi-
uide en fonction du nombre de fréquences de Mat- dité super uide calculé selon I'Eq. 4.5en fonction du
subara utilisé lors de son calcul. nombre de fréquences de Matsubara utilisé lors de
son calcul.

Figure 4.4Optimisation du nombre de fréquences de Matsubara a étre utilisé selon la précision de la
rigidité super uide rs.
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Finalement, a la Fig. 4.5, nous comparons la partie réelle de la fonction de Green anormale
évaluée a la premiére fréquence de Matsubara, Re [ F (iwp, k)], a 1a surface de Fermi, afin d’apprécier
la symétrie du gap supraconducteur d,>_, et sa complémentarité avec la partie normale. A la Fig.
4.6, nous pouvons voir I’évolution de la rigidité superfluide en fonction de la température. Puisque
le probleme de signe ne permet de descendre a trés basses températures, I'étude du comportement

de ps en fonction de la température a été temporairement mise de coté.

12 12

10 1 0.6

8 20 0.0

6 -0.6
_1 -

4 -1.2

(a) Surface de Fermi dans le cas supraconducteur. Nous (b) Partie réelle de la premiére fréquence de Matsu-
remarquons que sa disparition coincide avec I’ap- bara de la partie anormale de la fonction de Green
paritition du gap supraconducteur et qu’elle est le Re [F(iwp, k)] en fonction du vecteur d’onde k.
moins affectée aux noeuds de celui-ci, soit sur les Nous pouvons observer la symétrie d,>_,» du gap
diagonales. supraconducteur.

FiGcure 4.5 Visualisation de la zone de Brillouin dans le cas supraconducteurs. Simulation faite avec
t'=042t, U =59t et =60/t.

1072

05 06 07 08 09 1
T/T.

FiGcure 4.6 Rigidité superfluide en fonction de la température pour ' = 0.42t et U = 6.0¢.
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Résultats

Nous présenterons dans cette section les résultats obtenus pour deux valeurs detY t di érentes.
Ala Section 4.2.1, nous présenterons les résultats pour un ratio t9 t de 0.42. Tel que vu au Tableaul.1,
cela correspond au k  ET,Cu[N(CN),]Br . A la Section 4.2.2 nous présenterons les résultats pour
un ratio t9 t de 0.58 qui correspond au k  ET,Cu[(NCS),] . Linverse de la température b 1/ kgT,
ou ky, est la constante de Boltzmann, est généralement utilisé lors de la discussion des résultats.
L'ensemble des quantités qui ont des unités d'énergie sont normalisées par rapport a t, le paramétre
d'échange du modéle du Hubbard, qui est égale a un dans les simulations (t = 1.0).

k ET,Cu[N(CN),]Br

Puisque nous nous intéressons a la relation entre la température critique et la rigidité super uide,
nous pouvons voir a la Fig. 4.7I'évolution de T, en fonction de la répulsion coulombienne. Nous
remarquons que celle-ci ne semble pas changer de tendance malgré la transition de Mott. Nous
aurions pu croire que la proximité de la transition de Mott ferait décroitre  Tc. Nous dé nissons alors
UZ = 5.3 comme la premiére valeur de U ou nous observons de la supraconductivité & b = 60/ t.

kBTcl t

Figure 4.7 Température critique T, selon l'augmentation de la répulsion coulombienne pour t%= 0.42
. Les lignes pointillées indiquent Ucs = 5.3, Ul = 5.8 etUZ = 6.2t. Les deux derniers
sont dé nies a l'aide de la transition de Mott a la Fig. 4.8a Les incertitudes varient selon
la proximité en températures des simulations e ectuées et des variations, dues a l'aspect
Monte Carlo des simulations, dans le paramétres d'ordre supraconducteurs prés de la
transition. Une faible barre d'erreur représente alors une chute bien dé nie du paramétre
d'ordre en fonction de la température.

A la Fig. 4.8a nous pouvons observer la transition de Mott obtenue en changeant la valeur de la
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répulsion coulombienne U. La simulation a été e ectuée a demi-remplissage a une température
b = 60/t. Tel que mentionné a la Section 1.4, la double occupation diminue selon une tendance
linéaire en fonction de I'augmentation de U jusqu'a la valeur Uy = 5.8 ou celle-ci commence a
diminuer de maniere plus drastique pour reprendre un comportement linéaire aprés Ug = 6.2.
Nous observons également la zone d'hystérése entreU; = 5.8 et U = 6.2 qui correspond au
changement de parcours lorsque la répulsion coulombienne a été diminuée. En e et, en vert, nous
observons la diminution de la double occupation en fonction de I'augmentation de la répulsion
coulombienne alors qu'en rouge, nous observons sa hausse en fonction de la diminution de U. A la
Fig. 4.8b, nous suivons I'évolution de la rigidité super uide en fonction de la répulsion coulombienne.
Nous pouvons observer que la supraconductivité apparait a une valeur critique U = 5.3t pour
atteindre une valeur maximale & Uy = 5.8 et disparaitre a Uy = 6.2.

10 2
I I 6 T |
—e— U décroit | | |
0.6 —e— U croit ! ! !
T T | | |
1 4+ 1 1
0.5 | 1 | |
a) ‘ ® l l
1 2 1
0.4} | 1 l 1
1 1 1
| O | | |
0.31 \ \ \ \ : \ |
4 4.5 5 55 6 6.5
U/t uit
(a) Double occupation en fonction de la répulsion cou- (b) Rigidité super uide rsenfonction de 'augmentation
lombienne. La supraconductivité est autorisée. Nous de la répulsion coulombienne. La supraconductivité
observons que la zone d'hystérése se situe entre apparaita U = 5.3t. Nous observons que sa valeur
Ug = 5.8 etUyp = 6.2. maximale est atteinte aUy = 5.8 ets'éteintalUg =
6.2t.

Figure 4.8Etude de la transition de Mott pour t%= 0.42ab = 60/t.

A n d'observer I'e et de la supraconductivité sur la transition de Mott, nous avons également
e ectué des simulations en n‘autorisant pas la supraconductivité 1. A la Fig. 4.9b, nous observons la
di érence de tendance de la susceptibilité uniforme de spin
Zp
cs,(k=0,w=0)= hS,(t)S,(0)i dt (4.6)
0

1. L'élément de matrice dans la fonction de Green de Nambu correspondant a la partie anormale est mis égal a zéro
dans le chier d'entrée des simulations.
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selon le cas ou nous autorisons la supraconductivité et le cas ou elle est arti ciellement supprimée.
A la Fig. 4.10a nous observons ainsi une transition de Mott moins graduelle entre Uy = 5.8
etUo = 6.15. A la Fig. 4.123 nous pouvons voir le poids de quasi-particule calculé selon I'Eq.
3.45dans le cas sans supraconductivité. Celui-ci débute a 1.0 lorsque les interactions sont nulles
(U = 0) pour diminuer lors de l'augmentation de la répulsion coulombienne. La chute du poids
de quasi-particule devient plus prononcée lorsque nous entrons dans la zone d'hystérése. Celui-ci
devient nalement zéro dans la phase isolante. A la Fig. 4.1Q nous observons l'ouverture du gap
supraconducteur en comparant la surface de Fermi avec et sans supraconductivité.

\ —o— Avéc supr‘acondL‘Jctilvité | 1.5} -
0.6 —o— Phase normal i
05 1 10 |
a) ‘ g
0.4+ 8 05! |
i : —e— Avec supraconductivité
03 | | | ; | ;\ B ‘+ ‘Phase ‘norn?al‘ 14,
4 4.5 5 55 6 6.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
U/t U/t
(a) Double occupation en fonction de I'augmentation de (b) La susceptibilité de spin uniforme cg, en fonction de
la répulsion coulombienne. l'augmentation de la répulsion coulombienne.

Figure 4.9Etude de I'impact de la supraconductivité sur la transition de Mottpour  t9= 0.42ab = 60.
Nous remarquons un léger décalage de U vers la droite lorsque la supraconductivité est
présente. Nous comparons le cas ol la supraconductivité est autorisée (en vert) avec le cas
ou elle ne I'est pas (en bleu).



58

-3 -2 -1 0 1 2 3

(a) Surface de Fermi sans supraconductivité. (b) Surface de Fermi avec supraconductivité.

Ficure 4.10 Surface de Fermi avec deux cents vecteurs d’ondes k avec une répulsion coulombienne de
U = 6.0t, une température de p = 60/t et une frustration de ' = 0.42¢. Nous comparons
le cas ou1 la supraconductivité est autorisée (a droite) avec le cas ot1 elle ne l'est pas (a

gauche).
—e— U décroit —e— U décroit
0.6 —eo— Ucroit || 0.6 —eo— U croit
i | r
i L
| | |
0.5 | 0.5 o
A l A L
1% .
04| ABAE 2 0.4 A\
BURY D\
| | | |
| | | |
| |
0.3 | o 0.3 | R
4 4.5 5 55 6 6.5 5 55 6 6.5
u/t ujst
(a) Double occupation en fonction de la répulsion cou- (b) Double occupation en fonction de la répulsion cou-
lombienne a B = 60/t. Nous observons que la zone lombienne a B = 80/t. Nous observons que la zone
d’hystérese se situe entre U,; = 5.8t et Uy = 6.15¢. d’hystérese se situe entre U,y = 6.0t et U, = 6.15¢.

F1cure 4.11 Transition de Mott pour ' = 0.42t. A B = 60/t (figure gauche), la phase supraconductrice
n’est pas autorisée tandis qu’elle est autorisé a B = 80/t (figure droite).

Par la suite, la densité superfluide 1, a été étudiée. Une premiere approximation en utilisant
uniquement le poids de quasi-particule et p; peut étre vue a la Fig. 4.12b. Ensuite, la masse effective

a été calculée selon [47]
1 1

m/me = R omon) S der
Pl =/

(4.7)
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(a) Poids de quasi-particule z en fonction de l'augmen- (b) Estimation de la densité super uide nsavecrs/ z
tation de la répulsion coulombienne. Remarquons ns, OU rg/ Z 1 ng, en fonction de la répulsion coulom-
que celui-ci devient nul lorsque nous sommes dans bienne U/ t.

la phase isolante aU = 6.15%

Figure 4.12En combinant la rigidité super uide et le poids de quasi-particule, nous pouvons es-
timer la densité super uide, c'est-a-dire le nombre de porteurs actifs dans la phase
supraconductrice.

ou k-, est pris perpendiculaire a la surface de Fermi et le poids de quasi-particule z est calculé selon
I'Eq. 3.45 Nous avons considéré deux points sur la surface de Fermi : un par diagonale. Cela nous a
permis de trouver facilement les vecteurs d'onde ki et k2 correspond aux points ot la valeur de la
fonction spectrale & fréquence nulle A(0,k) est maximale sur la diagonale, ki, et sur I'antidiagonale,
k,2:. En plus, le vecteur d'onde perpendiculaire a la surface de Fermi en ces points suit la diagonale
et rend ainsi la dérivé directionnelle plus commode a e ectuer. La densité super uide est alors
calculée selonng= rs m / me. Ces résultats peuvent étre vus aux Figures4.13et 4.14

k ET,Cu[(NCS),]

Pour une frustation de t°= 0.5&, nous avons e ectué le méme type de simulation. La transition
de Mott peut alors étre vue a la Fig. 4.15aa l'aide de la double occupation. La zone d'hystérese
se trouve entre Uy = 6.4t et Uy = 6.7t. A la Fig. 4.15h nous pouvons observer la structure en
déme de la rigidité super uide rsou la rigidité super uide apparaita UZ = 5.9, atteint une valeur
maximale a Uy, = 6.4t et disparaita Ug = 6.7.
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l'identité m,/ me en fonction de I'augmentation de rs my/ me en fonction de la répulsion coulom-
la répulsion coulombienne. Les valeurs dans la phase bienne U/ t.

isolante U U, ont été retirées puisque la masse
e ective n'y est pas dé nie.

Figure 4.13En combinant la rigidité super uide et la masse e ective, nous pouvons estimer la densité
super uide, c'est-a-dire le nombre de porteurs actifs dans la phase supraconductrice.
Nous utilisons ici les résultats pour le vecteur d'onde de Fermi situé sur la diagonale
correspondant a l'identité.
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(a) Masse e ective de l'antidiagonale m,/ me en fonction (b) Estimation de la densité super uide ng avecns =
de l'augmentation de la répulsion coulombienne. Les rs m,/ me en fonction de la répulsion coulom-
valeurs dans laphaseisolanteU U ontété retirées bienne U/ t.

puisque la masse e ective n'y est pas dé nie.

Figure 4.14Encombinant larigidité super uide etla masse e ective, nous pouvons estimer la densité
super uide, c'est-a-dire le nombre de porteurs actifs dans la phase supraconductrice.
Nous utilisons ici les résultats pour le vecteur d'onde de Fermi situé sur 'antidiagonale.
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(a) Double occupation en fonction de la répulsion cou- (b) Rigidité super uide rgenfonction de 'augmentation
lombienne. La phase supraconductrice est autorisée. de la répulsion coulombienne. La supraconductivité
Nous observons que la zone d'hystérése se situe entre apparait a Ug = 5.9. Nous observons que sa valeur
Ug = 6.4tetUp = 6.7t maximale est atteinte aUy = 6.4t ets'éteintaUq =
6.7t.

Figure 4.15Etude de la transition de Mott pour t9= 0.5& ab = 80/1t.

Par la suite, nous pouvons observer la hausse de la température critique en fonction de la
répulsion coulombienne jusqu'a la phase isolante a la Fig. 4.16a A la Fig. 4.16h nous pouvons
observer I'impact de la supraconductivité sur la susceptibilité uniforme de spin. En e et, lorsque
la supraconductivité est autorisée, la susceptibitité diminue lorsque la phase supraconductrice
apparait tandis qu'elle continue d'augmenter si la supraconductivité n'est pas autorisée. Finalement,
nous avons calculé la masse e ective (voir Fig. 4.189 et la densité super uide (voir Fig. 4.18b en
fonction de la répulsion coulombienne. A la Fig. 4.17, nous comparons la surface de Fermi dans le
cas ou la phase supraconductrice est autorisée et le cas ou elle ne l'est pas. Finalement, tout comme
le k ET>Cu[N(CN),]Br, nous avons estimé la densité super uide (Figures 4.18 4.19et 4.20).
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Figure 4.18Résultats de simulation e ectué a t= 0.5& et b = 80/t. Les lignes pointillées repré-
sententUS = 5.%, Uy = 6.4 etUp = 6.7.
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isolante U U ont été retirées puisque la masse
e ective n'y est pas dé nie.

Figure 4.19Encombinant larigidité super uide etla masse e ective, nous pouvons estimer la densité
super uide, c'est-a-dire le nombre de porteurs actifs dans la phase supraconductrice.
Nous utilisons ici les résultats pour le vecteur d'onde de Fermi situé sur la diagonale
correspondant a l'identité.
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puisque la masse e ective n'y est pas dé nie.

Figure 4.20En combinant larigidité super uide etla masse e ective, nous pouvons estimer la densité
super uide, c'est-a-dire le nombre de porteurs actifs dans la phase supraconductrice.
Nous utilisons ici les résultats pour le vecteur d'onde de Fermi situé sur I'antidiagonale.

Discussion

Tout d'abord, nous constatons que la température critique ne cesse d'augmenter entre U; et
U malgré le fait que la rigidité super uide atteingne son maximum a  Ug. Cela est vrai pour
les deux frustrations, t°= 0.42 (Fig. 4.7) ett%= 0.5& (Fig. 4.169. Selon les références §2, 63, 67,
61], la température critique T. augmente lorsque la pression diminue dans les supraconducteurs
organiques bidimensionnels. Les résultats de la Fig. 4.7 et la Fig. 4.16adonnent alors une tendance
similaire selon nos modeéles. Par exemple, a la Fig.4.21, nous comparons la température critique a
t°= 0.42 etle k ET,Cu[N(CN),]CI . Les résultats numériques sont en fonction d'une pression
e ective t/ U. Nous nous rappelons que le k ET,Cu[N(CN),]Bret k ET,Cu[N(CN),]CI ont
approximativement la méme frustration (voir Tableau 1.1) mais & des pressions e ectivest/ U
di érentes. Dans le cas du k ET»l3 [66], une chute drastique de la température critique est
observée expérimentalement en diminuant la pression. Toutefois, ce saut est plutdt la signature
d'un changement de conformation structurale. En e et, telle gu'étudiée a la Réf. [ 29, la disposition
des dimeres changera les paramétres du modéle de Hubbard. Suite & ces résultats, la température
critique peut ainsi étre approximée par une droite dans la région U¢ et U, soit sur I'ensemble de
ses valeurs. Pour le k  ET2Cu[N(CN) ,]Br, nous obtenons que T = 0.02U  0.08tandis que pour
le k ET,Cu[(NCS),] nous obtenons que T, = 0.03U 0.15 La température critique calculée en
CDMFT correspond a celle de formation locale de paires ou la cohérence locale et globale sont
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atteintes simultanément.

La dimensionalité de notre modéle 2D rend la comparaison de la température critique obtenue
avec la littérature expérimentale plus délicate [ 34, 76, 15, 26, 48, 50, 49]. En e et, dans un régime
purement bidimensionnel, la physique de Korsterlitz-Thouless, reliée aux uctuations de phase,
devient importante. La physique de Korterlitz-Thouless demande une grande résolution spatiale
et n'est alors pas capturée dans notre modéle numérique. Toutefois, dans le cas d'un couplage
faible entre les plans, la température critique se rapprochera de celle calculé en CDMFT. En e et, la
CDMFT, malgré qu'elle soit exacte en dimension in nie, représente une approximation de type
champ moyen en 2D qui viole donc le théoréme de Mermin-Wagner. Le systéme n'est alors plus
strictement bidimensionnel. La transition obtenue n'est donc pas une transition Korterlitz-Thouless
mais se rapproche d'une transition ou I'anisotropie est petite de telle sorte que la transition de
phase tri-dimensionnelle se produit trés prés de I'endroit ou la longueur de corrélation bidimen-
sionnelle croit rapidement. . Les références [77, 31] ont observé un comportement principalement
tridimensionnel entre la densité super uide et longueur de pénétration ns u 1/ 1 2(0) plutdt que
bidimensionnel ng u = 1/12(0) qui fut observé dans des couches minces. Il est intéressant de
constater que les auteurs de la référence B8] ont obtenu un comportement de la température
critique plutét en forme de déme (voir Fig. 4.219 pourle k ET,Cu[N(CN),]Cl . Ces derniers
expliquent que la superconductivité est uniqguement présente de maniére inhomogéne lorsque
la pression est plus basse. Cela peut étre expliqué si la transition vers la phase métallique ne se
fait pas simultanément dans I'ensemble de I'échantillon. Ce phénomeéne ne peut pas étre capturé
par les simulation telles que faites dans nos travaux. Toutefois, certaines généralisations de la
CDMFT [ 25, 14] permettent l'introduction d'inhomogénéités et peuvent ainsi étre utiliser pour
étudier cette situation. Nous constatons a la Fig. 4.21cque le dome est similaire a celui de la rigidité
super uide a basse température. Nous constatons également qu'aucune valeur en dessous de 300
bar n'esta ché ala Fig. 4.21bd0 a des di cultés expérimentales. Malheureusement, cela limite la
comparaison avec I'expérience dans la zone de coexistence.

Finalement, Emery et Kivelson [23] ont pu obtenir une modélisation de la transition supra-
conductrise reliant T et la longueur de pénération a température nulle 1/1 2(0) p rs. Nous alors
donc rappeler leurs principaux arguments ici. Lhamiltonien gouvernant la thermodynamique des
uctuations de phase a longues longueurs d'onde a basse température est I'énergie cinétique de la

phase super uide : 7

H= %m ns(0) drv2, (4.8)

ol vg = hr g/2 m estlavitesse super uide, m estla masse e ective etqla phase. Nous imposons
alors un coupure a courte distance puisque les variables sont dé nies dans une région de taille a. La
dérivée devient alors une di érence nie. Le modéle capture alors bien la physique a longue portée
du modele XY de la mécanique statistique. Ainsi, I'énergie caractéristique pour les uctuations de
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phase est |a rigidité de phase Vo = h?ng(0)a/4 m . Cela peut &tre exprimé en fonction de I'échelle
de distance aet la longueur de pénétration a partir de la relation 4png(0) = m (c/ d (0))? comme

(R%c)2a

Vo= Tep e 2(0)

(4.9)
Puisque Vy est I'énergie caractéristique du modele, la température de transition sera Té“ax = AVgol
A est un facteur sans dimension prés de 1 qui dépend de la physique a courte portée.

Le comportement de la rigidité super uide entre U et U tend a former un déme avec sa
valeur maximale a U (voir Fig. 4.8bet 4.15h). Dans la région de coexistence entreU¢, et U, la
diminution de la rigidité super uide semble suivre la diminution du poids de quasi-particule.
Cela correspondrait bien a l'intuition habituelle que rs ng/ m . En e et, lorsque la contribution
de la masse e ective est ajoutée, la densité super uide n'a plus la forme de déme de la rigidité
super uide mais a plutdt une croissance presque monotone jusqu'a la phase isolante. A la Fig. 4.183
nous pouvons voir que le poids de quasi-particule chute de maniére plus drastique dans la zone
de coexistence entreU; et Ug. La chute de la rigidité super uide dans cette méme région peut
alors étre attribuée a la hausse de la masse e ective plutét gu'a une chute du nombre de porteurs
supraconducteurs (voir Figures 4.18h 4.19et 4.20. En e et, si nous enlevons la contribution de
la masse e ective a la rigidité super uide pour obtenir la densité super uide Ns=Trs m/mg
, hous obtenons une croissance presque linéaire jusqu'a pres de la phase isolante ou le nombre
de porteurs supraconducteurs croit trés rapidement di a la croissance de la masse e ective. |
est important de noter que la densité super uide devient alors moins bien dé nie puisque nous
multiplions une quantité qui tend a diverger vers l'in ni, la masse e ective  m / m, et une quantité
qui tend vers zéro, la rigidité super uide rs. A n d'étudier la correspondance expérimentale, la
masse e ective calculée at® = 0.5& est comparée aux mesures e ectuées par Caulfield et al.
[12] ot une bonne concordance qualitative est obtenue (Fig. 4.22. En e et, on peut y observer
deux régimes. Le premier a faible pression ol la masse e ective décroit trés rapidement et un
second a pression plus élevée ou la masse e ective décroit de maniére plus graduelle. Dans nos
calculs, nous observons une relation directe entrer s et T, uniqguement dans la zone qui précéede
la région de coexistence. Toutefois, une relation semble plus directe entre la densité de porteurs
super uides et la température critiqgue. Ainsi, la relation semble une limite particuliére ou la
rigidité super uide est une bonne approximation du nombre de porteurs supraconducteurs
c.-a-d. ol la masse e ective ne varie pas de maniére drastique comme vu dans la zone de coexistence.
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(a) Température critique obtenue numériquement pour
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(b) Température critique en fonction de la pression (c) Température critique en fonction de la pression pour
pourle k ET,Cu[N(CN),]Cl obtenue par Schir- le k ET,Cu[N(CN),]Cl obtenu expérimentale-
beretal [6]]. ment par Sushko et Andres [68].

Figure 4.21Comparaison des résultats numériques avec la littérature expérimentale pour la tempé-
rature critique du k ET,Cu[N(CN),]CI.
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obtenues dans la phase isolante ont été enlevées car les oscillations de Shubnikov-de Haas.

la masse e ective n'y est pas dé nie di a I'absence
de surface de Fermi.

Figure 4.22Comparaison des résultats numériques avec la littérature expérimentale pour la masse
eectivedu k ET,Cu[(NCS),].

A la Fig. 4.23 nous comparons les résultats pour la rigidité super uide r et l'inverse au carré
de la longueur de pénétration 1/ | 2 qui, tel que décrit & la Section 3.1.1, est la quantité physiquement
mesurable correspondante. On voit que la diminution avec la pression apparait dans les deux
cas. Mentionnons toutefois que c'est la longueur de pénération intra-plan qui est mesurée (voir
Fig. 3.1). Cela inclut donc les interactions qui correspondent a des corrections de vertex. Celles-ci
peuvent avoir un impact signi catif [ 9]. Si l'on considére que la rigidité super uide est la trace de
la fonction de Gorkov au carré, des corrections sont alors nécessaire pour la relier a la longueur
de pénétration. Si I'on mesure la longueur de pénétration interplan, la mesure expérimentale
sera également a ectée par le type de couplage interplan et les uctuations de phase. Ces deux
aspects doivent alors étre étudiés indépendamment pour isoler la contribution de la rigidité
super uide. Un second facteur a considérer est le fait que le graphique expérimental comprend
peu de points. Puisque la correspondance entre la pression ett/ U n'est pas exacte, un plus grand
nombre de points serait nécessaire pour dé nir dans quel régime nous sommes. A pression nulle,
le k ET,Cu[(NCS),] demeure dans sa phase métallique et nous n‘avons donc pas acces a la zone
de coexistence. Cette derniére zone n'a alors pu étre observée. Ainsi, uniguement les résultats
obtenus entre U = 0 et U peuvent étre comparés a ces mesures. Il est également possible que la
valeurde t/ U correspondanta une pression nulle pourle k ET,Cu[(NCS),] soit encore plus élevée.
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Il'y a deux fagons d'obtenir la totalité de la transition de Mott expérimentalement. La premiére
est en appliquant la pression surle k ET,Cu[N(CN),]Cl, composé semi-conducteur & pression
ambiante, pour obtenir une transition semi-conducteur-a-métal. La seconde maniére est par appli-
cation d'une pression chimique en remplacant progressivement le Cl par du Br, c.-a-d. en faisant
passer xde 1 a0danslek ET,Cu[N(CN),]CIxBr; . Une expérience intéressante serait alors de
mesurer la longueur de pénétration interplan du k ET,Cu[N(CN),]CI en fonction de la pression.
Si la température est su samment élevée pour que les uctuations de phase deviennent moins
importantes et su samment basses pour que la supraconductivité soit présente, nous aurons alors
une mesure expérimentale qui devrait se rapprocher de la rigidité super uide calculée dans notre
modeéle. La seule correction supplémentaire serait de déterminer le type de couplage entre les plans
andisoler la dépendance en k de t, (ky, ky).

I's

L | | |
(?.155 0.16 0.165 0.17
Pression e ective (t/ U)

(a) Rigidité super uide obtenue numériquement pour (b) Inverse au carré de la longueur de pénétration 1/ | 2
t0= 0.5& ab = 80/t. Les valeurs obtenues & partir pourle k ET,Cu[(NCS),] obtenue expériemen-
de U ont été enlevé puisque le k  ET,Cu[(NCS),] talement par L arkin et al. [39). Puisque les me-
est métallique a température ambiante. La phase de sures ont été e ectuées avec le champ magnétique
coexistence et la phase isolante ne peuvent donc étre perpendiculaire aux plans de conductions, la com-
obtenues expérimentalement. La ligne pointillée re- paraison avec les résultats numériques n'est pas
présentet/ Ug. directe.

Figure 4.23Comparaison des résultats numériques avec la littérature expérimentale pour la longueur
de pénétrationdu k ET,Cu[(NCS),] .

Puisque la rigidité super uide ne suit pas la tendance de la température critique pour
I'ensemble de ses valeurs, nous nous sommes également intéressés a la susceptibilité uniforme de
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spin a n d'identi er une observable a laquelle elle pouvait étre corrélé. Nous remarquons que
dans le cas ou la supraconductivité n'est pas autorisée, celle-ci croit linéairement en fonction de
la répulsion coulombienne. La chute observée lors de I'entrée dans la phase supraconductrice
s'explique par la formation de paires. En e et, lorsque sous la forme de paire, les électrons
ne peuvent plus répondre en tant que spins indépendants. Selon notre modele numérique, la
température critique peut étre liée a la rigidité super uide a basse température pour une méme
répulsion coulombienne en dehors de la zone de coexistence. De plus, nous observons que la
température critique croit comme la susceptibilité uniforme de spin.

Malheureusement, aucune explication théorique n'est satisfaisante pour expliquer la loi de
Homes [19]. Toutefois, mentionnons Z aanen [79] qui explique la haute température critique
des cuprates par le fait qu'ils sont aussi visqueux que possible dans les limites de la mécanique
guantique dans la phase normale. Tallon et al. [69] interprétent la loi d'échelle dans la limite sale.
Puisque les résultats deDordevic , Basov et Homescontiennent des supraconducteurs qui ne
sont pas dans cette limite, cette interprétation ne peut étre généralisée.Uemura et al. [73] avait
déja trouvé expérimentalement que r¢ u T. Lajout de Homes a alors été de trouver une constante
de proportionnalité pour chaque matériel soit r = 1/ sq.. Basov et al. [6] avaient déja observé que
1/12(0) u sZ.. Ces deux mesures sont en e et, en réponse linéaire, des réponses courant-courant
mais dans la limite dissipative dans le cas de la conductivité et dans la limite non-dissipative dans
le cas del/ | ?, (0). Le terme dominant sera alors proportionnel & t?, dans les deux cas. L'ajout de la
conductivité par Homes peut donc se justi er parce que nous sommes dans un méme matériel
et que les électrons, peu importe la phase, sont régis par les mémes échelles d'énergie dues a la
structure. Finalement, il est important de mentionner les travaux de Tanner et al. [70] qui ont
observé gue seulement environ 20-25% des porteurs actifs de la phase normale se condensent dans
la phase supraconductrice dans les cuprates.

En bref, selon une approche traditionnelle BCS, la densité super uide tendrait vers la densité
normale de porteurs en s'éloignant de la transition de Mott ng! n. On observe toutefois, a travers
la rigidité super uide, que la densité de porteurs super uide croit en se rapprochant de la transition
de Mott, indiquant l'importance des interactions électron-électron pour la formation de paires dans
ce type de supraconducteur. Pour les recherches futures, il serait intéressant de relier la hausse de
la température critigue aux uctuations de spin. Nous pourrions alors nous inspirerde  Kyung,
Sénéchal et Tremblay [37] qui associent les échelles d'énergies de I'apparition des paires de
Coopers aux mémes échelles dans les uctuations de spin et des travaux expérimentaux de Itaya
et al. [33] qui ont étudié la relation entre la hausse de la température critique et le facteur de
Korringa 2 [78]. A n de compléter I'étude de la loi de Homes dans les supraconducteurs organiques

2. Le facteur de Korringa K caractérise le type de corrélation entre les électrons. SK = 1, le systeme un considéré
comme un métal standard, si K > 1, une contribution antiferromagnétique est attendue et si K < 1, une contribution
ferromagnétique est attendue.
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en CDMFT et obtenir un graphique de température critiqgue en fonction de la rigidité super uide,

il resterait a extrapoler rg a température nulle. Avec les valeurs actuelles, puisque le ratio T/ T,

varie en fonction de U, une normalisation de r ¢ adaptée au comportement en température serait

alors nécessaire pour bien caractériser la valeur a température nulle. Les résultats actuels suggerent
toutefois que la tendance de la loi de Homes est reproduite a I'extérieur de la zone de coexistence.



Conclusion

Dans I'histoire de la recherche, des lois phénomélogiques apparaissent souvent avant les expli-
cations théoriques plus profondes. En e et, un phénomeéne est par dé nition quelque chose qui se
manifeste lui-méme, qui apparait de maniére évidente. Un exemple de loi phénoménologique dans
le domaine des supraconducteurs est la loi dite de Homes, soit que 1/1 2(0)  sy.Tc obtenue en
compilant les travaux de la communauté dans le domaine. Lorsque nous voulons établir une théorie,
nous devons nous intéresser a ce qui n'est pas manifeste, a ce qui se trouve en dessous de la surface.
Nous avons donc e ectué des simulations numériques en CDMFT qui nous permettent d'observer
l'impact d'un parameétre trés précis, chose qui ne peut étre faite expérimentalement. La CDMFT a
été utilisée puiqu'elle permet d'aborder ce type de supraconductivité a proximité d'une transition
de Mott. Dans ce mémoire c'est la rigidité super uide rga basse température, proportionnelle a
1/ 1 2 qui a été étudiée prés de la transition de Mott. Les paramétres utilisés dans les simulations
re étent les supraconducteurs organiques qui appartiennent a la catégorie des supraconducteurs a
haute température critique.

En supposant quel » etl , suivent la méme tendance en fonction de la pression, des résultats
en accord qualitatif avec I'expérience et incompréhensibles dans le cadre de la théorie BCS standard
ont déja été obtenus ici. Plus spéci guement, en diminuant la pression, la rigidité super uide
augmente en se rapprochant de la transition de Mott, jusqu'a la zone de coexistence métal-isolant.
Or, la formule BCS pour la rigidité super uide dans la limite basse température, nyne?/ m, suggére
gue le scénario inverse se produit. En e et, pour ces supraconducteurs organiques, la densité n est
constante et la masse e ective augmente a mesure qu'on s'approche de la transition métal-isolant.
Cette augmentation de la masse e ective a été non seulement reproduite par nos calculs mais elle
est en plus en accord presque quantitatif avec les expériences. L'augmentation de la température
critigue en s'approchant de la transition de Mott, déja obtenue dans des travaux théoriques et
expérimentaux, a été con rmée ici.

Le résultat que la température critique augmente avec la rigidité super uide jusqu'a la zone de
coexistence est un nouveau résultat théorique qui est en accord avec I'expérience. On doit cependant
souligner que la chute de rg dans la zone de coexistence doit étre vue comme une prédiction
théorique due a lI'absence de mesures expérimentales dans cette région. Rappelons que dans la
théorie BCS,r ¢ et T. ne sont pas corrélées. Or, en plus de la loi de Homes mentionnée ci-haut, des
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travaux récents démontrent que méme dans les cuprates surdopés, il y a une relation entre rigidité
super uide et la température critique semblable a celle trouvée dans ce mémoire. Pour nir, notons
que si on insiste pour appliquer une formule BCS du type mynse?/ m & nos résultats pour la rigidité
super uide, on constate que la densité super uide ngdoit augmenter de fagon monotone en suivant
Tc. méme dans la zone de coexistence. Cette augmentation de g a travers ng ne serait pas alors due
a l'augmentation des porteurs normaux n mais plutét a celle des uctuations de spins permettant
I'appariement des paires de Cooper. Dans les études a suivre, il faudrait calculer la valeur de sy et
continuer I'étude de rjusqu'a température nulle pour compléter I'étude de la loi de Homes.



Annexe A

Complément numérique : Introduction aux
fonctions de Green

Notebook disponible a I'adresse : https ://github.com/Simpliphy/memoire- gures
Ce notebook sert a introduire la programmation python et donner un exemple de calcul numérique
de fonction de Green. Pour exécuter I'ensemble du notebook, I'utilisateur peut cliquer sur
kernel >restart and run all. Pour exécuter les cellules une a une, l'utilisateur peut utiliser la
commande du clavier shift+enter aprés avoir sélectionné la cellule a exécuter.

Lentéte de la majorité des codes est composée de I'importation des librairies nécessaires pour
son exécution.

In [1] : import numpyas np
import matplotlib.pyplot as plt

La deuxieme partie contient les déclarations. Nous allons attribuer des valeurs numériques
aux paramétres de I'hamiltonien. Ceux-ci peuvent étre changés par l'utilisateur pour observer leur
impact. On retrouve également des arrays de la librairie numpy qui sont une structure de données
de type matrice.

In[2] : El=-0.25

E2 = 0.25
t =05
eta = 0.01

H = np array([[E1, -tl,[ -t EZ2]])
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In [3] : Energies = np.linspace( -1, 1, 201)
GreenFunction = np. zeros([ 201, 2, 2], dtype = "complex128")
A_spectraleFunction = np. zeros([ 201, 2, 2],dtype = "complex128")
DensityOfStates = np. zeros([ 201])

Dans la section suivante, nous calculons les fonctions de Green, la fonction spectrale et la densité
d'état pour chaque élément du maillage du domaine de I'énergie.

In[4] : i =0
for E in Energies :

GreenFunction[ii] = ...
. np .linalg .inv( (E + 1j* eta) *np.identity( 2) - H )

A_spectraleFunction(ii] = 1j* ( GreenFunction(ii] - .
. np .conj(np . transpose(GreenkFunction(ii])) )

DensityOfStatesii] = A_spectraleFunctionlii, 0, 0]

i +=1

Les résultats sont nalement a chés :

In [5] : plt . figure()

plt . plot(Energies,DensityOfStates, "-ro" ,zorder =1)
plt . xlabel( "E" )
plt .title(  "Densite d'etat au site 1" )

plt . show()
plt . close()




Annexe B

Rappel de physique statistique

Supposons que Nous ayons un systeme avec une température dé nie et xe. Plusieurs états
propres du systéme peuvent correspondre a une méme température xée. La probabilité p; d'étre
dans I'état i ayant une énergie E; a une température T va donc étre donnée par le poids de Boltzmann
pr = e B/keT o) kg est la constante de Boltzmann. Pour évaluer la moyenne d'un opérateur O, nous
allons donc utiliser cette pondération de la maniére suivante :

hOi %Tr [rO] (B.1)

ouZ Tr[r]etr exp[ H/KkgT]. Nous allons dé nir la température inverse comme b = 1/ kgT.
Supposons que nous ayons une base d'états propresfj nig ayant des énergies propresf E,g du
systéme, alors nous pouvons réécrire les dé nitions précédentes comme

hoi = lé jrojni (B.2)
Z n

olr = &,jnihnje P& En travaillant dans I'ensemble grand canonique, nous avons les états oul le
site est occupéjli et |'état ou le site est vide jOi . Lhamiltonien pour ce systeme est alors

0 1

E 0
H= B @ X (B.3)

0 O

ou la base est composée de I'état occup§li et de I'état vide jOi. La Fig. B.1 montre I'évolution de
l'occupation du site en fonction de la température selon I'Eq. B.1
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In [1] : import numpyas np
from scipy.linalg import expm, sinm, cosm
import matplotlib.pyplot as plt

La deuxieme partie contient les déclarations. Nous allons attribuer des valeurs numériques
aux paramétres de I'hamiltonien. Ceux-ci peuvent étre changés par I'utilisateur pour observer
leur impact. On retrouve également des arrays de la librairies numpy qui sont une structure de
données de type matrice.

In [2] : E1= -0.25
mu= 0

H = np.array([[EL - mu, O],[] 0,0Q]])
observable = np.array([[ 1, OL,[ O, 0Q])

In [3] : number_of T= 100
T max= 1.0

TemperatureValues = np. array([ ...
(i +D)*T_max(number_of_T+0.0) for i in range(number_of_T)])
occupationClassique = np. zeros([number_of T])

Dans la section suivante, nous calculons l'occupation du site selon la physique statistique
standard.

In[4]: ii=0

for temperature in TemperatureValues :

beta = 1.0/ temperature

# Methode classique de la physique statistique

densityOperator = expm( beta*H)

fonctionPartition = np. matrix . trace(densityOperator)
occupationClassiquelii] = ..




...np . matrix . trace(np . dot(densityOperator,observable))
occupationClassiquelii] /= fonctionPartition

i += 1

Les résultats sont nalement a chés :

In [5] : plt . figure()
ax = plt . subplot( 111)

plt . plot(TemperatureValues,occupationClassique[ ... ]...
ey "-b* , label = "<$n_1$> : Phys. Stat. " )

plt . xlabel( "Temperature", fontsize = 20)

plt . ylabel( "<$n_i$>", fontsize = 20, rotaton = 0)

plt .title(  "Occupation du site" )

ax. legend()
plt . show()
plt . close()




Annexe C

Application des fonctions de Green de Matsubara

Dans cette section, nous allons appliquer les fonctions de Green de Matsubara pour connaitre
l'occupation d'un site en fonction de la température. Loccupation d'un état quantique peut étre
écrite a l'aide de la fonction de Green de Matsubara [ 11] comme

D E
clen = G(n,t = 0%) (C.1)

En terme de séries de Fourier, cela peut s'écrire comme

D E _
clen = Bé G(n,ikn)e "0 (C.2)
iKn
Ce type de somme qui a laforme S(t) = £ & d(ika)ek! est appelé somme de Matsubara. Elles
peuvent étre e ectuées en utilisant le calcul de résidus pour obtenir une expression exacte. Dans le
cas présent, nous avons queg(ik,) = G(n,ik,) ett = 0*. Dans I'Eq. C.2, la somme devient

D E Zy

don = Snew)A(MW) (€3)
¥ 2P

Malheureusement, les fonctions de Green se comportent enp ﬁ Les sommes convergent donc
uniquement avec le facteur e W0 et trés lentement. Numériquement, il est alors avantageux
d'utiliser la forme [ 42]

D E
Cicn =

NI =

£ 2 a Re[G(n,iwp)] (C.4)
bi 0

Wn>

ol lasomme estp ﬁ La série sera alors convergente. Puisque nous nous intéressons a l'occupation
n

des sites, nous aurons quen 2 1, 2 Cela nous permet d'obtenir I'évolution de l'occupation des sites

en fonctions de la température telle qu'illustrée a la Fig. C.1.

80






82

Code python

Ce notebook sert a calculer l'occupation moyenne d'un site en fonction de la température. La
méthode utilisée est celle des fonctions de Green de Matsubara.

L'entéte de la majorité des codes est composée de I'importation des librairies nécessaires pour son exécu-
tion. Pour exécuter I'ensemble du notebook, I'utilisateur peut cliquer sur kernel >restart and run all. Pour
exécuter les cellules une a une, l'utilisateur peut utiliser la commande du clavier shift+enter aprés avoir
sélectionner la cellule & exécuter.

In [1] : import numpyas np
from scipy.linalg import expm, sinm, cosm

import matplotlib.pyplot as plt

La deuxieme partie contient les déclarations. Nous allons attribuer des valeurs numériques
aux parameétres de I'hamiltonien. Ceux-ci peuvent étre changés par l'utilisateur pour observer
leur impact. On retrouve également des arrays de la librairie numpy qui sont une structure de
données de type matrice.

In[2]: E1=-0.25
mu= 0

H = np.array([[E1 - mu, 0],[ 0, 0]])

In [3] : number_of_omega= 1000
number_of T= 100
T max= 1.0

TemperatureValues = np. array(|...
.(i +D)*T_max(number_of T+0.0) for i in range(number_of T)])
occupation = np. zeros([number_of_TJ)

Dans la section suivante, nous calculons l'occupation des sites selon la méthode des fonctions
de Green de Matsubara.

In[4] : i =0

for temperature in TemperatureValues :




beta = 1.0/ temperature

# Methode Fonctions de Green de Matsubara

OmegaValues= np. array(]...
«( 2% + D) *(np. pi/ (beta +0.0))...
for i in range(number_of omega)])

GreenFunction = np. zeros([number_of _omega, 2, 2]...
..., dtype = "complex128")

i=0

for omegain OmegaValues :

GreenFunction[jjj = ...

..np .linalg .inv( ( 1j* omega)np.identity( 2) - H )
i+=1

occupation(ii] = 05

occupation(ii] += ...

...( 2.0/ beta) *np. sum(GreenFunction[... ,0,0].real )

i += 1
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Les résultats sont nalement a chés :

In [5] : plt . figure()
ax = plt . subplot( 111)

plt . plot(TemperatureValues,occupation[ ... ], "-ro"
...,Jabel = "<$n_1%$> : Matsubara ")

plt . xlabel( “"Temperature”, fontsize = 20)

plt . ylabel( "<$n_i$>", fontsize = 20, rotation = 0)

plt .title(  "Occupation des sites" )

ax. legend()

plt . show()
plt . close()




Annexe D

Démonstration et applications des equations du
mouvement

Cette section est adaptée des sections 9.1 et 9.2 dé []. Nous allons donc commeicer par calculge
I'équation du mouvement pour la fonction de Green retardée  GR(n,n%t) ig(t) an(t),a]’flo(o) ,
(Eq. 2.64dans le texte). Nous pourrons ensuite utiliser cette équation du mouvement pour trouver la
fonction de Green du modéle a deux orbitales (Section D.1.1) et du modéle de Anderson en champ
moyen (Section D.1.2). Nous débutons en e ectuant la dérivée partielle par rapport au temps pour
obtenir

i1.GR(n,n%t) T ia(t) han(t),alo(O)IZ (D.1)
= (i) (ifa(n) han(t),aﬁo(O)lz

+ (Dt hiﬂtan(t),aI,O(O)iZ (D.2)

= d(t)dyo+ (- T)o(t) hiﬂtan(t),al(o)iz (D.3)

ou entre la deuxieme etla troisieme ligne nous avons utilisé le fait que la dérivée de la fonction de Hea-

viside est une fonction delta de Dirac, que la relation de commutation est an(t),a;o(O) , = d(t) dyo
et que l'opérateur a'(0) est indépendant du temps f;a’(0) = 0. Dans le formalisme d'Heisenberg,
les opérateurs varient dans le temps. La dérivée partielle par rapport au temps est alors exprimée

comme

ifian = [H,an] (1) (D.4)
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pour obtenir I'équation du mouvement

h i
i1:GR(n,nSt) = d(t)do+ ia(t)  [H.an] (1).2(0) (D.5)

L'équation du mouvement n'est pas trés utile sous sa forme actuelle pour résoudre le modeéle a
deux orbitales ou des hamiltoniens possédant une forme similaire. Nous allons donc premiérement
supposer que I'hamiltonien est quadratique. Il peut donc s'écrire sous la forme

Ho= & tnqnocagoanoo. (D.6)

000

Le commutateur Hg peut étre obtenu ainsi

" #
[Ho.an] = a tnqnoﬂgoanool an (D.7)
1000

. h i

= a thonoo ago[ a0, an] 4 a;go, an an00 (D.8)
n%n00 1

= é thonoo a;qu 0, 10800 (D.9)
n9n00

= & tho®@n0o (D.10)

100

h [
ol nous avons utilisé les relations ay, aly , = dhw (EQ. 2.10 et an, ap = ah.al , = 0(Eq.
2.17). Puisque la fonction de Green dépend uniquement de la di érence de temps, le passage par
transformée de Fourier aux fréquences peut étre e ectué a l'aide du théoréme de convolution. Nous
e ectuons alors la transformée de Fourier
z

¥ dw

GR(n,n%t) Ee WHiMtGR(n, n%w) . (D.11)

Cette derniére dé nition permet de remplacer i1;GR(n,n%§ par (w + ih)@R(n,n%w). L'Eq. D.6 et
la dé nition d'une fonction de Green GR(n,n%t) iq(t) an(t),al(0) , Ppermettent d'écrire le
dernier terme comme & nootnnO(GR(nO?nO, w). Nous aurons nalement que la transformée de Fourier

d'une fonction d(t) est 1. Combinant ces résultats, nous obtenons que I'équation du mouvement
devient

é. [dhrodw + ih)  topod GR(nO%O; W) = Gy (D.12)
n00

Cette forme est le résultat désiré pour résoudre le modeéle a deux orbitales. Cette équation doit étre
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corrigée si hous avons un hamiltonien qui n'est pas quadratique. Nous allons maintenant pouvoir
appliguer I'équation du mouvement obtenue pour des modeles avec des hamiltoniens quadratiques.

Applications

Modeéle a deux orbitales

Nous allons maintenant utiliser I'équation du mouvement pour trouver la fonction de Green
GR(1,1,w). En considérant les étatsn = n°= 1 dans I'Eq. 2.66 nous obtenons

& [dhodw + ih)  ty0d GR(n%;w) = dy (D.13)
n00

L'hamiltonien en seconde quanti cation pour le modéle a deux orbitales est

H = Ejala + Erabay talay tala (D.14)

et donc H = Hg puisque nous avons uniquement des termes quadratiques. L'équation du mouve-
ment nous donnera donc

(w+ih E)GR(,1w)=1 tGR(2, L;w). (D.15)

Nous pouvons constater a ce moment que si le site estisolét = 0, alors nous aurons que GR(Z, 1;w) =

0. Cela donnera alors que GR(1,1;w) = [w+ ih  Ej] *. Cela est le résultat (Eq.2.30 obtenu dans
le cas d'un site isolé. Nous avons présentement deux inconnus (GR(1, 1;w) et GR(2, 1;w)) et une
seule équation. Nous allons donc choisir n et n°dans I'équation du mouvement pour obtenir ces

fonctions de Green. En utilisant 'Eq. D.12et en posantn = 2,n°= 1, nous obtenons I'équation

tGR(1, L;w) + [(w+ ih)  E]GR(2,1;w) = 0. (D.16)

On peut alors combiner ces deux résultats pour obtenir

t2

R ) = 4 =
G"™(1, 1L;w) w+ih E wiih &

(D.17)

qui est le méme résultat obtenu a I'Eq. 2.4400 nous avons procédé par une inversion de matrice.
Nous avons donc pu obtenir les mémes fonctions de Green que dans la section précédente, mais
cette fois-ci en utilisant le formalisme de la seconde quanti cation plutdt que la représentation en
opérateur de celle-ci. La fonction de Green de la seconde orbitale
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t2

R ) = 4
G"™(2,2;w) w+ih BE wiih E 5

(D.18)

est obtenue de maniére similaire. Celle-ci peut également étre déduite en remarquant que le choix
de nommer les sites 1 et 2 est arbitraire.

Modéle de Anderson en champ moyen

Nous verrons comment solutionner le modéle de Anderson en prenant l'approximation du
champ moyen et en couplant I'impureté a une seul site au niveau de Fermi. Ce systéme est décrit
par

H= 8 enes+ & tclsCs+tcfgces +Unpng+ § enys (D.19)

S S

U)QJO

qui est qualitativement le méme que précédemment, mais avec le minimum d'états possibles.
Nous avons également pris t = t . Si nous voulions appliquer I'équation du mouvement avec
cet hamiltonien pour trouver la fonction de Green du systéme, le terme Un, »n4 générerait une
succession d'équations ne pouvant étre fermée, d'ou I'utilisation de sa forme en champ moyen

Hue = 8 erNes + & tefoos+ tefgcrs + UMjing+ Unj»nji + § ens . (D.20)
ks S S
Nous ne voulons pas briser la symétrie du systéme donc nous posonsque n;» = njg = hyi.

Rappelons I'équation du mouvement

a [thodw + ih)  thpd GR(NPA2w) = dyo. (D.21)
n00

Les quatre états possibles a une particule seront indexés comme(1,") = 1,(1,#) = 2,(R,") = 3et
(F,#) = 4.Enprenantn= n°= 1, nous obtenons

[(w+ih) e UMIIGR@1, 1,w) tGR@B,1w)=1 (D.22)

tandis qu'en prenant n = 3etn®= 1 nous obtenons

tGR(1, 1;w) + [(w+ ih)  eg] GR(3,1;w) = 0. (D.23)

La combinaison de ces résultats nous permet d'obtenir
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t2 !
GR(1,L,w)= w+ih ————  Umi D.24
(LIw)= w+ih e L I (D.24)
=[w+ih e G §]*? (D.25)
o0 G -t estlafonction d'hybridationet S U hni est la self-energie. Nous retrouvons le

w+ih er
terme d'hybridation du cas a deux orbitales. Toutefois, nous avons maintenant une self-energie qui

apporte les corrections dues aux interactions.



Annexe E

Application de la formule de Kubo : fonction de
correlation densite-densité

Dans cette Annexe, nous appliquerons la formule de Kubo a la fonction de corrélation densité-
densité. Cette réponse est liée a la dissipation d'un systéeme due a un champ extérieur. Elle est
également importante pour étudier I'écrantage di aux autres électrons dans le systeme. Nous
négligerons la somme sur les spins a n d'alléger la notation. Cette Annexe permettra de voir
les étapes principales dans le calcul d'une fonction de réponse. La premiére sera d'e ectuer la
transformée de Fourier sur les coordonnées spatiales pour travailler dans l'espace des vecteurs
d'ondes. Ensuite, nous passerons au formalisme de Matsubara pour le reste du calcul. Par la suite,
nous appliquerons le théoréme de Wick. La transformée de Fourier sera alors e ectuée sur la
coordonnée temporelle pour passer a I'espace des fréquences. La somme de Matsubara sera évaluée
pour le cas sans interaction.

Formule de Kubo particuliere

Commencons donc par le commencement et rappelons la formule de Kubo (Eq. 3.23 qui était

Z
dhA(t)i = i t¥ diQ t t© A().HYY . (E.1)

Nous voulons évaluer la réponse de la fonction densité due a la perturbation donnée par
z

HO=  dror(r9 e ex(r%tY . (E.2)
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En comparant avec I'équation précédente, nous notons que puisque nous nous intéressons a l'obser-
vabler alors A! r(r). Nous obtenons donc que

z
dhr (r,t)i = i t¥ d®Q t t© r(rt)HYY . (E.3)

En substituant la perturbation, la réponse peut étre écrite

zZyZ
dhr(r,t)i = i 0dtOQ t 0 r(n)r@%ty e ex(r®t9 (E.4)
z, 2 '
0dtocR(r,rQ,t,t% ef oxe(r0tY (E.5)
to r
ot cR(rt;r%%  CR(rt;r'tt9 iQ(t tYHr(r,t),r(r%t9]i, est la fonction de corrélation

densité-densité. C'est cette fonction que nous allons évaluer dans le reste de cette section. La
fonction scalaire f ¢x(t9) correspond a f(t9 dans notre formule de Kubo.

Transformée de Fourier des coordonnées spatiales

Nous allons considérer le cas invariant sous translation. Nous allons donc pouvoir e ectuer
la transformée de Fourier des coordonnées d'espace. Tout d'abord, puisque nous supposons une
invariance sous translation, nous avons que la fonction de réponse dépend uniguement de la distance
entre deux points. Cela est noté cR(rt;r%9% = cR(r rCt,t9. Puisque nous e ectuons la moyenne
a I'équilibre, nous avons également que la réponse dépend uniquement de la di érence de temps
etdonccR(r r%t,t9 = cR(r r%t 9. Latransformée de Fourier des coordonnés spatiales est
donnée par

y
cRgq,t 9= dre(r Ot tHeia (E.6)
z

i drQ t % r(rt)r(%ty el 9. (E.7)

La représentation en vecteur d'onde de l'opérateur densité est donnée par r(r,t) =
% a a r(a,, t)ed: ', 'équation précédente peut donc étre réécrite comme

Z
cR(a,t Y= i drQt t"%é r(ay ) r(gut) €@ drd@rar  (gsg)
91,4,

(E.9)
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En e ectuant l'intégrale sur r et divisant par le volume, nous obtenons une fonction delta de
Knonecker dy, . Cela nous permet d'e ectuer la somme sur ¢, et d'obtenir

cRa.t th= iQt toéé r(q.1).r(gpt) e@rar, (E.10)
SP)

Nous pouvons maintenant e ectuer une intégrale sur r%de part et d'autre et diviser par le volume.
Puisque le terme de gauche est indépendant der? il ne sera pas a ecté. On obtiendra au terme droit
de I'égalité un delta de Knonecker d;, ¢o. En e ectuant la somme sur g,, nous obtenons alors

cRg,t 9= iQt tO% r(g.)r( gty (E.11)

Passage en temps imaginaire

Nous avons donc e ectué la transformée de Fourier des coordonnés spatiales de la fonction de
réponse densité-densité. Ce type de calcul est si commun qu'il a été détaillé le plus possible dans
cette section. Nous aimerions exprimer la fonction de réponse (Eq. E.11) a l'aide d'opérateurs de
création et destruction. Le théoréme de Wick pourrait alors étre utilisé pour évaluer la fonction de
réponse a quatre points a l'aide de fonctions de Green. Toutefois, cela nous forcerait a évaluer le
commutateur de I'Eq. E.11 Pour simpli er le calcul, nous allons convertir notre expression en temps
imaginaire. Cela nous permettra d'utiliser le théoréme de Wick sans avoir a évaluer le commutateur.
Ce dernier avec la fonction de Heaviside sera remplacé par l'opérateur d'ordre temporel. Pour ce
faire, nous allons rappeler le lien existant entre les deux formalismes et introduire une classe de
fonctions plus générales que les fonctions de Green qui inclue celles-ci et les fonction de corrélations.

Nous avions vu que les fonctions de Green en fréquences de Matsubara peuvent étre converties
en fréquences réelles en e ectuant le prolongement analytique. Cela correspond analytiquement &
faire la substitution iw, ! w + ih. Cela se traduit en coordonnée temporelle par le remplacement
det par t dans les opérateurs de création et destruction. Nous avons également que la fonction de
Heaviside qui assurait la causalité est remplacée par l'opérateur d'ordre temporel. Il est également
possible d'e ectuer le méme type de transformation avec une classe de fonctions plus générale qui
inclue les fonctions de Green. En e et, pour deux opérateurs A et B, nous avons qu'une fonction de
corrélation retardée est dé nie comme

D E
CRs(t,t9 igt t9  A().B(tY , . (E.12)
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Son équivalent en temps imaginaire est alors®

Cag(t,t9 T A(L)B(tY . (E.13)

En tenant compte de cette correspondance, nous obtenons alors que la fonction de corrélation
densité-densité peut étre écrite comme

c(q,t) = %hTtr(q,t)r( q,0)i (E.14)

ol nous avons pris t 9= 0.

Application du théoreme de Wick

Nous voulons maintenant exprimer les opérateurs densité en terme d'opérateurs de création et
destruction a n d'utiliser le théoréme de Wick. On peut montrer que l'opérateur densité pour un
vecteur d'onde g est donné par [11]

r(g9.t) = & ch(t)oes q(t) . (E.15)
k
Nous pouvons alors remplacer les opérateurs densité dans I'Eq. E.14pour obtenir

D E

4 Tich(t)os o(t)clo(0)go 4(0) (E.16)
k kO

1

c(q,t) = v

Nous en sommes donc rendus a utiliser le théoréme de Wick. Le théoréme de Wick a rme que si
I'hamiltonien est quadratique alors

hA1A2...Aq 1Ani = § 2" DA AL ... A

pair

A (E.17)

in 1 in
ou P est le nombre de permutations de l'ordre initiale et la somme est e ectuée sur I'ensemble des
paires possibles. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons que

1. Remarquons que la convention de signe est choisie a n d'étre le méme pour les fonctions de Green lors du passage
en temps imaginaire. Il est choisi a n de suivre la notation de B ruus et Flensberg [11] qui également utilisée dans
[42] qui est plus détaillé. Toutefois, ce choix di ére de celuide Tremblay [71] ou le signe négatif est plutdt positif. Cela
a ectera le signe des fréquences dans la représentation spectrale et dans la représentation de Lehmann pour les fonctions
de réponse mais n'a ectera pas les fonctions de Green.
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D E ED
Teci(t) o+ (t)clo(0)go o(0) = TtCE(t)Ck+q(Et)D Ticlo(0)ceo 4(0)

Te ¢l (t)co(0) T ea(t)Ge o(0)
* TiGe q(98calt) Te cro(0) i (t)
Teci(t)oo 4(0)  Ticlo(0)Ge+ g(t)

o

(E.18)

O

W)

E
E
E
E

O

Dans I'état normal, les moyennes de paires sont nulles c'c! = hcd = 0. Le terme évalué devient
alors

D ED E
h.i= Tec(t)ocsq(t)  Tecla(0)go 4(0) (E.19)
D ED E
Tegk(t)ceo o(0)  Tecll(0)os q(t)
h(q,t)ihr(Dq,O)i . o e
(1) Tige ¢(Oc(t) (1) Tt q(t)c(0) (E.20)
hr(g,t)ihr( q,0)i G o(k,k® q; t)G(k°k+ qg;t) (E.21)

ol nous avons noté avec un indice O les fonctions de Green sans interaction. Rappelons la dé nition
d'une fonction de Green en temps imaginaire comme étant G(n,n®t) Tt ca(t)clo(0) . Puisque
Go(k, k%t ) | d, o, il sera possible de simpli er une des sommes. Si nous considérons q 6 0, nous
avons que hr (g,t )i = 0. Cela revient a dire que la densité est uniforme. Nous pouvons maintenant
e ectuer la somme sur kopour obtenir

cat)= o & Golki OG-+ ait)|. (E.22)
k

Transformée de Fourier de la coordonnée temporelle

Nous allons maintenant e ectuer la transformée de Fourier pour obtenir I'expression en
frégquences. Rappelons qu'ici, t représentait une di érence de temps. Pour ce faire, il sera nécessaire
d'utiliser la méthode de la preuve du théoréme de convolution. Ce dernier permet de faire la
transformée de Fourier d'un produit de fonctions.
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E ectuons alors la transformée de Fourier de fonction de réponse

z

b Z
c(q,ign) = . dt é%tc(q,t) =

1

a Obdtéq”tGo(k; t)G(k+q;t) . (E.23)
k

<|

Nous pouvons alors écrire les fonctions de Green en fréquences de Matsubara

| |
4

. 1,%0 . 1, v a0 Lo ket
c(q,ign) = — &  dtd™ =3 Gyk;ik%)e Kt =8 Go(k + q;ikn)e kot . (E.24)
Vo b ikQ b,
En e ectuant l'intégrale sur t, nous obtenons un delta de Kronecker
! !

. 1o, 1, oo 1, .
c(dign)= S A b & Gkik]) ~& Gk+q;ikn) dg+ikd ikeo (E.25)
vV b ik b i,

qui nous permet d'e ectuer la somme sur ik,

. 1, 1, . ) )
c(g,in) = & A - a Gk;ik®)Go(k + g;ik3 + ign) . (E.26)
Vo bikg
On obtient alors le résultat désiré
. 1, 1, . ) )
c(a.ign) = pa ;& G(kiikn)Go(k + q;ikn + ign) | - (E.27)
ikn k

Somme de Matsubara

Dans le cas sans interaction, la base des vecteurs d'ondes donne un hamiltonien diagonal et
donc

A |
G(k;ikp) = o (E.28)
Nous obtenons alors
1, 1, 1 1
c(q,i = -a-— : - . . E.29

Cela correspond a une somme de Matsubara. Nous allons la calculer en utilisant la formule pour
une somme de Matsubara qui est

S(t) = £ & olikn)d' = & Res-, [o(2)] na(z)" (£.30)
ikn j



ou z; sont les poles de la fonction g(z). Nous avons dans le cas actuel que

1 1
zZ z 2

9(2) =

ol Zzy= e etz = €+q i0n. Lerésidu d'une fonction g(z) a un pole simple z; est

Res-z [9(2)] = m (z 2)9(2) -

En remplagant g(z) par sa valeur dans notre cas particulier, nous obtenons

. 1 1
Res=2[9(2)] = Im (z ) 2 7 o
_ 1
Tz 2
1
& €+qti0n
De maniére similaire nous obtenons que
Res=2[9(2)] = -
=2 e e + q + an

Nous pouvons alors e ectuer une somme de Matsubara avec les ple a z; = e etz = e+ g

Cela nous permet d'obtenir que

ne(ex) Nnre(&+q)
ign+ & €+gq

. 1,
c(q,ign) = K
k

ou nous avons utilisé le fait que

1 1

ne(e ign) = dee bign + 1 - e+ 1

puisque ign = 2np/ b.

95

(E.31)

(E.32)

(E.33)
(E.34)

(E.35)

(E.36)

iqn.

(E.37)

(E.38)
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Résumeé

Dans cette Annexe, hous avons calculé notre premiére fonction de corrélation. Ce calcul nous a
permis d'illustrer plusieurs concepts important dans le type de démonstration. En e et, nous avons
vu comment utiliser le passage du temps réel au temps imaginaire pour utiliser l'ordre temporel
plutbt que des commutateurs. Nous avons ensuite pu utiliser le théoréme de Wick pour réduire
notre opérateur a quatre points a des fonctions de Green a deux points. Finalement, nous avons
e ectué une somme de Matsubara en utilisant le calcul des résidus. Ces outils analytiques sont
essentiels pour le calcul de fonction de réponse et vont revenir souvent lors de l'application de la
réponse linéaire.



Annexe F

Réponse paramagnétique inter-plan pour la
rigidité super uide

Le point de départ de ce complément est I'équation (Eq. 3.33dans le texte)

Py= & i t t
()= a iedtr(kqky) c Tkekys Cikxkys  Cikykys G+ Tkykys (F.1)
ko ky S

pour nalement obtenir le résultat (Eq. 3.38dans le texte)

h_ _ i
& Blkak) E A Tr Gk, ikn) G(k,ikn) - F2)

oKy ik

Changement de base

Nous savons que les opérateurs de création et de destruction peuvent étre écrits dans le cas
unidimensionnel dans la base des vecteurs d'ondes comme

" 1

Gy = F’T a &<«¥c/ (F.3)
z i,
1 Lo
Cikyky = pﬁé e |kzdzlck (F.4)
z g,
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ou k = k, dans le cas que l'on considére. Nous avons alors que

" #" #
e e 1 o g 1 o o0
|dza C]T+ 1,kX,ky,st,kx,ky,s = |dza. P —I\T a ékde(Hl)Clzykxyky %Nf a € IkZdZJCkg’kX‘ky (F.5)
] j Z k; zZ K
. ° 1 ° . oO: .
=id, § —§ dlk kz)JdZékzdzC;Ez,kx,kyckg,kx,ky (F.6)
ke kQ T2
=id; & Ckz,kgeikzdzC;L,kx,kyckg,kx,ky (F.7)
Kz KO
= id § €%clo (F.8)
ks
o gkt
= ] F.9
% Tk, <& (F.9)
De maniére similaire, nous obtenons
., o o fle kit
id; a C;r,kx,ky,scj+1,kx,ky,s =a Tk, C|ick . (F.10)
j k

En substituant ces résultats dans I'Eq. F.1, l'opérateur courant paramagnétique s'exprime comme

° ﬂékzdz ﬂe iKz 0y
Jf(t) =a et? (ka kY) 7C11,sck,s + 7011,5(:&5 (F-ll)
k,S ﬂkZ ﬂkZ
o 1(2 cosd,k
=aeb (kx,ky)(.m(Z)C;r,ka,s : (F.12)
k,s 4
Nous obtenons ainsi la forme compacte
P — 2 1Te‘z T
F(M)= 3 eq Gt (F.13)
k,s Z

oue, 2t;(ky ky) cos(d:k;) etla charge epeut étre négative.

Spineurs de Nambu

Nous allons maintenant exprimer l'opérateur courant a l'aide des spineurs de Nambu. Ceux-ci
sont dé nis par

Y cocows et (F.14)



En explicitant la somme sur les spins, nous obtenons

l

OB eﬂ%c.lck
k,s z
o 1
= a e."%‘z Chv e + Gl
k Z

Nous utilisons le fait que la somme sur k est in nie et symétrique pour obtenir

1

==
2

P(t)= & ecchge + & eicly,Geo
k ﬂkZ kO ﬂkZ
= felkgloe & entc e
k ﬂkz k ﬂkZ ki
o T
=a eﬂ%‘z koo e
k v4

Nous utilisons maintenant la relation d'anticommutation des fermions

o 1
P)= 4 e% ChrCer + € g€l t 1
k
o T : o o 1 a
= aei S - | aei
v Tk Kk, k Kz
x:Ky Kz
=8 el clget oo
k ﬂkZ

fla,
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(F.15)

(F.16)

(F.17)

(F.18)

(F.19)

(F.20)

(F.21)

(F.22)

(F.23)

oll nous avons que &, eq:=0 puisque Tag K sin d;k;. Nous sommons alors une fonction avec le

Tk,

méme poids positif et négatif sur la période. L'application de la dé niton des spineurs de Nambu

nous permet d'obtenir

o 1
Q)= 4a e%YEYk :
k Z

(F.24)
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Réponse paramagnétique

Rappelons que la formule de Kubo particuliére

z
dha(t)i = dtCR,(t t9f(t9 (F.25)

permet de relier la moyenne d'une observable avec sa fonction de corrélation. Dans notre cas, nous
avons que A = J(w) et f(w) = A(w). Nous allons alors nous intéresser & la fonction de corrélation
courant-courant. Nous cherchons donc a évaluer la fonction courant-courant paramagnétique. En

utilisant le formalisme de Matsubara, celle-ci se note

Cop)= o TEOEO) (F.26)

ou V = NyyN,d, est le volume puisque le parameétre de maille dans le plan xy esta= 1.

Nous allons maintenant faire le remplacement avec le résultat de I'Eq. F.13

x . #" #+
h i h i
Cpp(t) = % Ti ée% Y)Y (t) é_e% Y [o(0) Y ,o(0) (F.27)
k kO Z
h ih iE
1 Tee P
- Vk ‘32111?; e T VKOV YOV (F.28)

On explicite le produit scalaire des spineurs de Nambu

- fe,D h ih =

Cez(0)= y & 9211]]%2 ﬂif T YI)Yi(t)  YI0)Y,d(0) (F.29)
1 T D E
va & 9 g & TLa)Yea()Y (0000 (F.30)

et applique le théoréeme de Wick

ﬂiKz K, a.b TtYE'a(t)kaa(t)YlO,b(o)YkO‘b(O)
a

e, T8¢ o ED E
ﬂiKz Tk, a TtYl,a(t)Yk,a(t) TtYIIO,b(O)Yko,b(O)
a,b

kk D ED E
T YEa(1)Y0n(0)  TeYia(t)Y o, (0) (F.31)

Cpp(t) = 5. &

<\H <\H

é_e2
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Le premier terme est nul car proportionnel au produit de deux fois la moyenne de l'opérateur
courant a I'équilibre. Ce dernier est pris comme étant égal a zéro. L'hamiltonien BCS est diagonal
en k. Cela signi e qu'ils couplent uniquement les termes avec le méme k. Il y a alors uniquement
les termes ouk = koqui sont non-nuls. En replagant I'ordre des opérateurs du second terme, on
peut le réécrire, avec la dé nition des fonctions de Green de Nambu, comme

1, T[Q(Z 'ﬂekg o D E
Cpp(t) = Ve & €, T, & TeYiop(OYa(t)  TiYialt)Yio,(0) (F.32)
1 [} ﬂ 2 o = =
28¢ %8Gk t), 6k t), (F.33)
v k Tkz a,b
h i
1 o ﬂa<z 2 — —
Vakl & i Tr G(k, t)G(k,t) (F.34)

_ D
ou G(k,t),, Tt Yka(O)Y] b(t) Nous avons également utilisé la dé nition de la trace d'un

produit de matrice Tr [AB] = &;; Aj;Bji. Nous pouvons alors e ectuer la transformé de Fourier et
utilisant le théoreme de convolution inverse , nous obtenons

24 h_ _ i
Bé Tr G(k,ikn + iwn) G(k,iwy,) . (F.35)
n

ezﬂa(

Cppliwn) = k T,

Cette derniére étape est plus détaillée dans IAnnexe E & partir de 'Eq. E.22 La fonction de
corrélation courant-courant a fréquence nulle est alors

5 @ Ty, 29, h_ i
pp(iwp = 0) = = a Tr G(k,ik )G(k ikn) . (F.36)
JZJZ n V 3 K, b a n n

Le seul terme qui dépend de k; est la relation de dispersion. Cette somme peut donc étre e ectuée
a part.
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1, Ta, 2, g Teos(dke) 2

dez?z T 483 (ko ky) g dz A T (F.37)
= 43 (ke k) 1o a o sin?(d,k,) (F.38)

1 Z p/
= 4t3 (ke, Ky) = dfsinz(dzkz)dkz (F.39)

' 2p P4
= 4t3 (ky, ky)idZ i sin?(x)dx (F.40)

2p " p
= 482 (k. k) %dz (F.41)
= 2t3 (k, ky) 0, (F.42)

Puisque les quantités sont déja normalisées, nous ne tiendrons pas compte du facteur2d, qui apparait
également dans le terme diamagnétique. Nous avons donc pu obtenir la réponse paramagnétique
interplan

- _
b= = 3§ tz(kx,ky) 8 Tr G(k,ikn) G(k, |kn) : (F.43)
ny Ky ky |krI

par application directe de la formule du Kubo. Nous sommes partis de I'hamiltonien de couplage

inter-plan, Eq. 3.30 La premiére étape f(t de faire un développement selon le potentiel vecteur
A. Nous avons gardé les termes linéaires pour obtenir des opérateurs courants diamagnétique et
paramagnétique. La fonction de corrélation pour le courant paramagnétique a ensuite été calculée.



Annexe G

Réponse diamagnétique inter-plan pour la
rigidité super uide

Nous commencons avec le résultat (Eq.3.36)

D E

2
o o |, G.1)

L

NQo

1l
<| P
X~ Qo

ou e, = to (ky, ky)2 coqd;k;) pour obtenir la forme

h [
1 o o = . = .
a 20,43 (ke ky) & Tr t3G(k,ikn) t3G(k,ikn) . (G.2)
Ny K Ky ikn
D E
Débutons en réécrivant le terme cfgysck's a l'aide des fonctions de Green de Nambu. En e ectuant

la somme sur les spins, nous obtenons

cy=

& clsGs = dege + G . (G3)
S
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Evaluons le terme

20 10 p E 13
h _ i 1 0 Tiok (0 )ct Tiok(0 ey«
Trts6 kit =0 =T X® D “E D XS (G.a)
0o 1 Tech (0 )clh, Tech (0 )ew «
20 p E 13
Tt c--k(O )C.Jr Tt C"k(0+)C# Kk
Tech (0 )clh, Tech (0 )ow «
20 p E 13
ch o (0 ) ck(0 )cx
CL k(0 )C'Tk Cy kCL «(0)
20 p E 13
cl oy C'kC# k
= TrQEDD “ E D Egg (G.7)
cf i (1 ¢} o k)
D E D E
= cox + ch ek 1 (G.8)

Le terme de courant peut alors étre écrit a I'aide des fonction de Green de Nambu comme

h i
1 ° ﬂzek —
d= 4 = +
Cc, v kas 12 Tr t3G k,t =0 1 (G.9

En e ectuant la transformé de Fourier de la fonction de Green de Nambu, nous obtenons que

h i
1 o ﬂzek 1 o = .
va f-a Tr t3G(k,iwg) + 1 1. (G.10)
Vs T b

Wn

On e ectue le développement au premier ordre en e, = 2t (ky, ky) cosk; de la fonction de Green
a n que les contributions diamagnétique et paramagnétique soient en t% .

" — ! #
_ _ _ C i 1
G(k,iwn)  G(K,iWn)je,=0 & G(K,iwy) ﬂG(kﬂ'W”) G(K,iwp) (G.11)
Q(Z EkZZO
RU la derivé a été calculée en utilisant l'identite e, G G = 0. Puisque E(k,iwn) b=

(iwn+ m1  ta(ek *+ &) Dti out;ettssontdesmatrices de Pauli, nous obtenons que

G (k,iwn) * _

t G.12
o 3 (G.12)
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La réponse diamagnétique est maintenant

h_ i
— 1, ﬂ ekz
= ak_ e ba Tr t3 G(k iWn) je,=0+ €, G(k, IWn)tgG(k iwn) o =0 +1

Z

d
Cz

(G.13)

La seule dépendance enk; estdanse,, . Les termes linéaires s'annulent ene,, puisque qu'on sommera
un cosinus ayant autant de valeurs positives que négatives. Négligeant ces termes qui sont nuls, on
obtient que

h
Zba Tr t3G(k |Wn)t3G(k IWn) . (G.14)

iwn

1, Te,
v a ﬂklz(
k

cg

Nous allons maintenant faire la somme sur k.

1 o TPe, _ 2 2
deze; ﬂkg ekz - 4t (kX!kY)dZ ZdZ a COSZ(deZ) (G15)
A p
= 4t%(kx,ky)dz% . cos?(x)dx (G.16)
= 2t5 (ke, Ky) O, - (G.17)

La réponse paramagnétique sous forme de Nambu et quadratique en t, est alors

. 1 h |
CZ

= Nixy a to(kx,ky) a T t3G(k |wn)t3G(k iwp) (G.18)
kx Ky |Wn

ol comme dans la réponse paramagnétique, nous avons absorbons le facteur constant2d,.



Annexe H

Rigidité super uide en champ moyen (BCS)

Dans cette section, nous évaluerons la rigidité super uide dans le cas BCS en champ moyen. Cela
permettra d'avoir un cas analytique pour tester les calculs numériques. En plus, cela correspondra
a un cas limite auquel nous pourrons comparer les résultats. Nous avons obtenu a I'Eq. 3.39que la
rigidité super uide est donnée par

rs= i 2 4t’2)(kx’ky)%é kF"#(iWn)k2 . (Hl)

XY Ky Ky iwp

Dans le cas BCS en champ moyen, nous avons que la fonction de Green anormale est

. Dy
Fo(iwpg) = ————— H.2
ce qui donne la rigidité super uide dans le cas sans interactions
1 o o D2
rl= — 4 45 (kok)ad ——— . (H.3)
Nxy ky Ky iWn (|Wn)2 E&

Les sommes surky et ky sont lourdes a faire analytiquement di a la dépendance en E, = P e + Dg.
Toutefois, la somme de Matsubara peut étre e ectuée de maniére plus systématique.

106



1, 1 1, 1 2
b3 (wy)z E22 Dbo (W EO(wn+ EQ
I R 1 1 2
(2E¢)? w. Wn o B¢ iwp+ Eg
I D L S 1 2
(2E)? i, 1Wn _Ek iwp + E
2 |
(iwn  Eg) (iwp + Ex)
1 1,hg 1 T 1
C (2B)? stln B¢ iwn B B iwn+ B
1 1 1

. o 1 o 1 _ .
Nous pouvons maintenant utiliser ¢ & i, 5 — = Nr(€) pour obtenir

h
1, 1 1 q g
—a = E R E
bin. (iwn)2 E2 2 (2E)? ‘HEknF( ) ﬂEknF( W)

i
E]L [NE(BE) ne( B

Nous utilisons maintenant ng( E¢) = (1 ng(Ex)) pour obtenir

1, 1 1 hg i

= 2
b2 w2 E22 (2B)? e

ne(Ex) E];([2nF(Ek) 1]

Il est plus pratique d'exprimer ce résultat comme

o DZ 1 bEc, b » bE
rs= a 43 (ke ky) — —tanh —<  -cosh ? —X
XY Ky ky 4E|% Ex 2 2 2

107

(H.4)

(H.5)

(H.6)

(H.7)

(H.8)

(H.9)

(H.10)

(H.11)

(H.12)



Annexe |

Résultats suppléementaires partiels : Rigidité
super uide en fonction de la température

Une partie du projet était initialement d'étudier la dépendance en température de la rigidité
super uide en fonction de la température. Puisque nous ne pouvons pas descendre a trés basses
température di au probléme de signe, l'analyse des résultats et sa comparaison avec lI'expérience
s'en voient compromises. En e et, le mécanisme de couplage interplan pour les supraconducteurs
organiques a été peu étudié et lI'auteur n'a pu trouver dans la littérature celui qui est le plus
vraisemblable. Di érents facteurs in uencent le comportement a basse température de la longueur
de pénétration interplan. Les principales qui viennent a I'esprit de I'auteur sont le type de couplage,
la symétrie du gap supraconducteur et les uctuations de phases.

10 2

s
N
T
|

|
05 06 07 08 09 1
T/ T

Figure 1.1 Rigidité super uide en fonction de la température pour t9= 0.4Z etU = 6.0.
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Figure I.2 Rigidité super uide en fonction de la température pour t%= 0.42 etU = 6.15
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Figure 1.3 Rigidité super uide en fonction de la température pour t9= 0.5& etU = 6.4
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Figure .4 Rigidité super uide en fonction de la température pour t%= 0.5& etU = 6.3
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